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RESUMO 

O trabalho em questão trata da caracterização tecnológica e da química mineral de um 

milonito localizado no município de Araguaçu, situado na mesorregião Ocidental, região sul do 

Estado do Tocantins, e microrregião Rio Formoso, fazendo divisa com o Estado de Goiás. 

Geologicamente, esta área se insere na porção centro-norte da Província estrutural do Tocantins, 

no limite ainda não bem definido dos orógenos Brasília e Araguaia. O trabalho teve como 

objetivo principal realizar o mapeamento litoestrutural da área, caracterizar a química mineral 

e avaliar o potencial de rochas miloníticas que ocorrem na região de Araguaçu-TO, para uso 

como rocha ornamental, buscando avaliar seus parâmetros tecnológicos, em conformidade com 

os parâmetros da ABNT, ASTM e Frazão e Farjallat, visando indicar este material para 

aplicações no mercado de rochas ornamentais. Visto que nos últimos anos, houve um aumento 

significativo na demanda por rochas ornamentais, impulsionado pelo crescimento da construção 

civil e do turismo, o que gerou grande pressão sobre as jazidas e aumentou a necessidade de um 

gerenciamento sustentável dos recursos naturais e a busca por alternativas de produção. Na área 

de estudo, foram mapeados, da base para o topo, quatro litotipos: I - Grupo Baixo Araguaia, 

mais especificamente a Formação Xambioá; II - Formação Água Bonita; III ï Milonito; objeto 

do presente estudo, e IV - Coberturas detrito-lateríticas, apresentando uma estruturação 

principalmente NE-SW. O estudo fornece uma base geológica na escala de 1:30.000. Os 

resultados sugerem que o milonito é adequado para diversas aplicações na indústria da 

construção civil, tais como revestimentos de pisos e paredes, bancadas e pias, fachadas e 

revestimentos externos, escadarias, entre outros. 

 

Palavras-Chave: Caracterização Tecnológica, Química mineral, Rochas Ornamentais, 

Mapeamento litoestrutural. 
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ABSTRACT 

The study in question deals with the technological characterization and mineral chemistry 

of a mylonite located in the municipality of Araguaçu, situated in the Western mesoregion, 

southern region of the State of Tocantins, and the Rio Formoso microregion, bordering the State 

of Goiás. Geologically, this area is part of the north-central portion of the Tocantins structural 

province, at the still poorly defined boundary of the Brasília and Araguaia orogens. The main 

objective of the work was to carry out lithostructural mapping of the area, characterize the 

mineral chemistry, and assess the potential of mylonitic rocks occurring in the Araguaçu-TO 

region for use as ornamental stone. The aim was to evaluate their technological parameters, in 

accordance with the standards of ABNT, ASTM, and Frazão and Farjallat, to indicate this 

material for applications in the ornamental stone market. In recent years, there has been a 

significant increase in demand for ornamental stones, driven by the growth of the construction 

industry and tourism, which has put great pressure on deposits and increased the need for 

sustainable management of natural resources and the search for alternative production methods. 

In the study area, four lithotypes were mapped from the base to the top: I - Baixo Araguaia 

Group, specifically the Xambioá Formation; II - Água Bonita Formation; III - Mylonite, the 

subject of this study; and IV - Detrital-lateritic covers, showing a predominantly NE-SW 

structure. The study provides a geological base at a scale of 1:30,000. The results suggest that 

the mylonite is suitable for various applications in the construction industry, such as floor and 

wall coverings, countertops and sinks, facades and exterior cladding, staircases, among others. 

 

Keywords: Technological Characterization, Mineral Chemistry, Ornamental Rocks, 

Lithostructural Mapping. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Rochas ornamentais são materiais naturais utilizados em revestimentos, decoração e 

estruturas, valorizados por suas características estéticas como cor, textura e granulometria. Elas 

desempenham um papel importante na construção civil e arquitetura, sendo símbolos de riqueza 

e sofisticação em diversas culturas, incluindo a brasileira. Com o aumento da demanda, 

impulsionado pela construção civil, a exploração sustentável tornou-se essencial. A pesquisa 

sobre essas rochas é fundamental para identificar novas jazidas e entender suas características, 

contribuindo para a economia através da geração de empregos e exportações.  

A área de estudo do presente trabalho insere-se em um contexto geológico pouco 

conhecido e de grande relevância para o entendimento da evolução geológica das Faixas 

Brasília e Araguaia, que podem ser caracterizadas por sua complexidade e diversidade 

litológica. A região faz parte de uma unidade geotectônica que abrange rochas de diferentes 

tipos, que fornecem uma base geológica variada, carecendo, no entanto, de estudos mais 

detalhados para o seu entendimento. 

O presente relatório apresenta os resultados de levantamentos geológicos realizados na 

região da Fazenda Cajazeira, localizada na porção sul do município de Araguaçu, no Estado do 

Tocantins. Onde objetivou-se analisar os litotipos aflorantes, reconhecer suas estruturas, 

realizar a avaliação das características petrográficas da rocha, propriedades físicas, mecânicas 

e, comparando os parâmetros tecnológicos obtidos com os padrões estabelecidos na 

bibliografia.  

 

1.1 Justificativa 

Rochas ornamentais são materiais rochosos que são extraídos e beneficiados, em variados 

graus, para serem utilizados em funções de revestimento, decoração ou estrutura (Vidal et al., 

2013). Trata-se de um material rochoso natural, submetido à diferentes graus ou tipos de 

beneficiamento, que por sua vez é utilizado para exercer uma função estética conforme descrito 

pela ABNT (2015). 

No mercado, as rochas ornamentais distinguem-se pelo seu padrão estético, com a cor, a 

textura e a granulometria sendo elementos chave para essa diferenciação (Guerra et al., 2018). 

Suas diversas aplicações incluem revestimentos internos e externos, elementos estruturais, 

componentes arquitetônicos, peças decorativas artísticas e arte funerária. 

As rochas ornamentais têm um papel importante no setor de construção civil e 

arquitetura, sendo comumente utilizadas em revestimentos de edificações, pisos, esculturas e 
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mobiliários. Além disso, possuem valor estético e cultural, sendo consideradas símbolos de 

riqueza e sofisticação em muitas culturas ao redor do mundo, incluindo a cultura brasileira 

(ABIROCHAS). 

Nos últimos anos, houve um aumento significativo na demanda por rochas ornamentais, 

impulsionado pelo crescimento da construção civil. Isso tem gerado uma grande pressão sobre 

as jazidas, aumentando a necessidade de um gerenciamento sustentável dos recursos naturais e 

a busca por alternativas de produção. 

Dessa forma, a busca e a pesquisa relacionadas a essas rochas se tornaram temas atuais 

e de grande relevância para a área da geologia, da engenharia civil, da arquitetura e da 

decoração, visando um uso sustentável dos recursos naturais e a valorização cultural e 

econômica dessas rochas. 

A pesquisa em rochas ornamentais tem sido fundamental para a identificação de novas 

jazidas e para a descrição detalhada das suas características geológicas e mineralógicas, 

permitindo uma melhor compreensão da sua origem, distribuição e relação com outras unidades 

geológicas. Adicionalmente, a prospecção de rochas ornamentais tem impacto positivo na 

economia local e nacional, uma vez que a produção e comercialização desses recursos são 

importantes fontes de geração de empregos e renda, e contribuem para a exportação de 

produtos. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem o objetivo de descrever o mapeamento litoestrutural da área, detalhar a 

química mineral e verificar a potencial ocorrência de rochas para uso ornamental de um 

milonito encontrado na região de Araguaçu-TO, buscando analisar os parâmetros tecnológicos 

e compará-los com os critérios da ABNT, ASTM & Frazão e Farjallat, visando indicar este 

material para aplicações no mercado.  

 

1.2.2 Objetivo Específico 

O trabalho realizado visa o detalhamento do conhecimento geológico a partir do 

mapeamento litoestrutural da área, a amostragem da rocha e determinação dos parâmetros 

físicos, mecânicos e petrográficos como segue abaixo:  

× Mapeamento litoestrutural; 

× Amostragem volumétrica para caracterização tecnológica; 

× Análise petrográfica macroscópica e microscópica do material de interesse; 
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× Realização do ensaio de Índices Físicos;  

× Realização do ensaio de compressão uniaxial;  

× Realização do ensaio de resistência à flexão (Flexão por 3 pontos); 

× Realização do ensaio de resistência à flexão (Flexão por 4 pontos);  

× Realização do ensaio de resistência ao desgaste abrasivo Amsler;  

× Realização do ensaio de determinação do coeficiente de dilatação térmica linear;  

× Realização do ensaio de resistência ao impacto de corpo duro; 

× Realização de um estudo comparativo com os dados obtidos nos ensaios com os 

dados descritos pelas ABNT (2015), ASTM (1992) e Frazão e Farjallat (1995).  

 

1.3 Localização e vias de acesso 

A área em questão está localizada no município de Araguaçu, situado na mesorregião 

Ocidental, região sul do Estado do Tocantins, e microrregião Rio Formoso, fazendo divisa com 

o estado de Goiás. 

A partir de Palmas o acesso à área de interesse é efetuado por meio da TO-050 em 

sentido sul percorrendo cerca de 55 km até a cidade de Porto Nacional. Por meio deste 

município segue-se em sentido leste pela TO-255 cerca de 8 km até o distrito de Nova 

Pinheirópolis. De Nova Pinheirópolis toma-se a rodovia TO-070, em sentido sul, percorrendo 

cerca de 100 km até chegar à cidade de Aliança do Tocantins. Partindo desta, em sentido sul, 

ultiliza-se da BR-153 percorrendo 139 km chegando ao município de Alvorada. A partir de 

Alvorada pega-se a TO-373 na direção noroeste, percorre 98 km até chegar em Araguaçu. O 

município da área de estudo dista aproximadamente 400 km de Palmas, capital do Estado do 

Tocantins. 

Da cidade de Araguaçu até a área de estudo, percorre-se cerca de 30km, por meio da 

TO-373(Figura 1).
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, onde a mesma situa-se no município de Araguaçu, mesorregião Ocidental e região sul do 

Estado do Tocantins, divisa com o Estado de Goiás. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para alcançar os objetivos propostos, foram realizadas atividades em três etapas 

distintas: pré-campo, campo e análises laboratoriais.  

 

2.1 Pré campo 

Nesta etapa serão descritas todas as metodologias utilizadas na parte inicial do trabalho, 

incluindo levantamento bibliográfico, sensoriamento remoto e dados geoambientais.  

 

2.1.1 Levantamento bibliográfico  

Nesta fase foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de coletar 

informações sobre a geologia, o arcabouço tectônico-estrutural, e os aspectos fisiográficos e 

socioeconômicos da área estudada. Apesar da escassez de dados disponíveis, foram utilizados 

relatórios, dissertações e artigos publicados, que abrangem o contato entre as Faixas Brasília e 

Araguaia. 

No trabalho foram adotados os estudos de Schobbenhaus (1975), Almeida et al. (1977), 

Fuck et al. (2014) e como base bibliográfica para a descrição da geologia regional. Além disso, 

destaca-se o mapeamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), em escala de 

1:1000.000, cujo trabalho serviu de base inicial para entendimento da área e planejamento 

subsequente dos objetos de estudo, permitindo uma abordagem mais precisa e direcionada no 

mapeamento geológico. 

 

2.1.2 Sensoriamento Remoto 

Na primeira etapa, o procedimento de extração de drenagens, rodovias, fotoestruturas, 

delimitação dos domínios homólogos, foi realizado utilizando imagens de satélite provenientes 

do sensor Cbers 04A, com resolução de 2 metros. Somado a isso, utilizou-se, também, o 

Modelo Digital de Elevação (MDE) do Alos Palsar, com resolução de 12,5 metros. Essas 

imagens foram processadas e analisadas por meio do software de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) ArcMap (versão 10.8).  

Utilizando os dados do sensor Cbers, foram aplicadas duas composições: R-3, G-2, B-

1 (cor verdadeira) e R-4, G-3, B-2 (falsa cor). As imagens em cor verdadeira possibilitaram a 

identificação da quantidade e qualidade da vegetação, assim como o mapeamento de acessos, 
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sedes de propriedades e traçados de drenagens a fim de auxiliar o planejamento do trabalho de 

campo. Por outro lado, as imagens em falsa cor (infravermelho) evidenciaram características 

topográficas distintas do terreno e a reflectância de possíveis diferenças litológicas.  

Com o MDE do Alos Palsar, foram gerados relevos sombreados com iluminação em 

ângulos notáveis (30°, 45°, 60°) e seus opostos correspondentes (210°, 225°, 240°). A partir 

desses dados, foi possível extrair lineamentos de forma automática utilizando o software PCI 

Geomatica Versão 12.0 LINE (2014) em cada imagem de relevo gerada. As estruturas 

correspondentes em todos os ângulos foram filtradas e utilizadas para a interpretação das 

fotoestruturas. 

A utilização dos produtos de padrões de drenagens e de relevo permitiu, com base em 

Soares-Fiori (1976) e Arcanjo (2011), a delimitação das zonas homólogas. 

 

2.1.3 Levantamento Geoambiental 

Nesta etapa, foram coletados dados públicos sobre clima, hipsometria e declividade, 

pedologia, uso e ocupação do solo, e hidrografia. Posteriormente, esses dados foram 

processados em software SIG para gerar mapas detalhados das características fisiográficas da 

área de estudo. 

Os dados climáticos foram adquiridos por meio do portal INMET, que disponibiliza 

essas informações segundo a classificação de Köppen-Geiger. A partir disso, estes foram 

adaptados para gráficos e tabelas, que destacam condições climáticas da área.  

Os dados de hipsometria e declividade foram obtidos por meio do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) do sensor Alos Palsar, com resolução de 12,5 metros. Em relação a 

hipsometria, os dados do MDE foram reclassificados, utilizando cores mais quentes para 

representar altitudes maiores e cores mais frias para altitudes menores. Para a declividade, foi 

utilizada a ferramenta ñSlopeò do ArcGIS, e os resultados foram reclassificados conforme as 

sugestões de classe de relevo de Santos et al. (2018) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Classe de declividade. Fonte: Santos et al. (2018). 

Classe de Relevo Classes de declividade (%) 

Plano 0 a 3 

Suave Ondulado 3 a 8 

Ondulado 8 a 20  

Forte Ondulado 20 a 45 

Montanhoso 45 a 75 

Escarpado >75 

 

Os dados pedológicos foram baixados do portal da EMBRAPA, que disponibiliza 

informações sobre o solo na escala de 1:250.000, mapeados em 2018. Esses dados foram 

tratados em SIG, permitindo a criação de mapas, gráficos e tabelas para facilitar a compreensão 

e descrição dos dados. 

Os dados de uso e ocupação do solo foram baixados no formato raster, no portal oficial 

do MapBiomas, que disponibiliza informações sobre o uso do solo entre os anos de 1985 e 

2022. Para este estudo, optou-se por utilizar os dados do ano de 2022. Esses dados também 

foram compilados em SIG, resultando na criação de mapa de uso e ocupação do solo da região 

de estudo. 

A hidrografia foi classificada a partir de drenagens, bacias hidrográficas, e tipo dos 

aquíferos, ambas informações foram adquiridas por meio da SEMARH-TO. Esses dados foram 

integrados em mapas em software SIG. 

 

2.2 Trabalho de campo e coleta de amostras 

A primeira parte do trabalho de campo foi realizada entre os dias 31 de julho e 10 de 

agosto de 2023, totalizando 10 dias, dos quais 2 foram dedicados à atividades de escritório. 

Conforme planejado na etapa pré-campo, que se baseou em mapas de Zonas Homólogas e 

fotoestruturas, foram realizados 8 perfis, sendo 5 a pé e 3 de carro. 

Durante o mapeamento, foram identificadas, descritas e classificadas as litologias 

presentes. Além disso, foram avaliados o grau de intemperismo, estruturas planares (como 

foliações e fraturas) e lineares (como lineações minerais e de crenulação), além de outros 

possíveis indicadores cinemáticos. 

Os materiais utilizados na fase de mapeamento incluíram mapas topográficos e imagens 

de satélite, todos em escala 1:30.000. A navegação foi apoiada pelo GPS Garmin eTrex 10 e 

pelo aplicativo Avenza Maps. As medidas estruturais foram obtidas com o auxílio de uma 

bússola modelo Clar, registradas em formato dip-direction. Para garantir a segurança durante 
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as atividades de campo, todos os participantes utilizaram capacetes, faixas refletivas, chapéus, 

perneiras, óculos de proteção, luvas e protetor solar, além de vestirem roupas adequadas para 

as condições do ambiente. 

Os dias dedicados ao escritório incluíram a interpretação preliminar dos dados, a 

descrição de amostras e a compilação de dados em mapas. Para isso, foram utilizados 

computadores para o registro das informações e mapas impressos para a delimitação do produto 

final. 

A segunda parte do trabalho de campo foi realizada entre os dias 6 e 10 de novembro, 

durante a qual ocorreu a extração de amostras volumétricas para ensaios tecnológicos. Essa 

etapa durou cinco dias, nos quais foram retiradas três amostras em grande volume, para compor 

o conjunto final, representativo, de amostras a serem enviadas para sua caracterização. 

Os materiais utilizados pela equipe incluíram talhadeira e martelo, além dos 

equipamentos de segurança necessários. 

 

2.3 Análises Laboratoriais  

Nesta seção, serão detalhadas todas as metodologias empregadas nas análises 

laboratoriais, incluindo análise petrográfica, análise química mineral e caracterização 

tecnológica. O objetivo é estabelecer as propriedades físico-mecânicas da rocha para sua 

utilização como revestimento e material ornamental. 

 

2.3.1 Análise Petrográfica 

A análise petrográfica pode ser dividida em duas etapas, sendo a primeira preliminar, 

que envolve a análise da amostra à mão em nível macroscópico, utilizando apenas uma lupa de 

bolso e um estereoscópio binocular, e a segunda etapa realizada em nível microscópico, 

utilizando microscópio petrográfico. 

 

2.3.1.1 Análise macroscópica 

Nesta fase inicial da análise, o foco baseia-se na observação da amostra a olho nu ou 

com o auxílio de ferramentas simples, como uma lupa de bolso e um estereoscópio binocular. 

Durante essa etapa, foram examinadas as características visíveis a olho nu da amostra, tais como 

sua textura geral, cor, granulação, estruturas, feições geométricas, fraturas, cavidades e 

quaisquer evidências macroscópicas de minerais, fósseis ou outros componentes. 
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2.3.1.2 Análise microscópica 

Nesta etapa, busca-se a caracterização da amostra de acordo com a NBR 15845:2015 

(Parte 1), com o objetivo de qualificar e quantificar parâmetros composicionais, texturas e 

estruturas, tamanho dominante e relativo dos cristais, forma dos minerais, relações de contato, 

microfissuras e os graus de alteração. Essas análises possibilitam uma pré-avaliação das 

propriedades físico-mecânicas da rocha, determinando sua aptidão para uso como material 

ornamental e de revestimento. 

Foram confeccionadas 5 lâminas, sendo todas compreendendo variações centimétricas 

dentro de um mesmo litotipo. Na caracterização destas, adotaram-se padrões 

microestruturais/texturais sugeridos por Costa (2000), conforme é descrito abaixo.  

 

2.3.1.2.1 Quantificação mineral 

A quantificação mineral é realizada por meio da composição modal da rocha, determinada 

através da contagem dos minerais em lâmina delgada. A porcentagem dos minerais é obtida 

utilizando uma malha com áreas igualmente espaçadas, onde cada área é analisada 

individualmente. As porcentagens de cada mineral são então calculadas e, por fim, uma média 

aritmética dessas porcentagens é feita para determinar a composição modal da rocha. 

 

2.3.1.2.2 Granulação 

Em relação ao tamanho dominante, a granulação da rocha foi classificada segundo a 

Tabela 2:  

 

Tabela 2: Classificação de granulação dominante. (Fonte: Costa, 2000).  

Classificação Tamanho 

Fina: <1 mm 

Média-fina: 1 a 3 mm 

Média: 3 a 7 mm 

Média-grossa: 7 a 10 mm 

Grossa: >10 mm 

 

Considerando o tamanho relativo, os cristais foram classificados em: 

Equigranulares: quando os cristais apresentam o mesmo tamanho, ou tem variação 

mínima em relação a sua granulação; 
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Inequigranular:  quando a rocha apresenta cristais que diferem de uma relação 

proporcional de até 1:10, sem que os grãos maiores se sobressaiam; 

Porfirítico:  Caracterizada pela presença de grandes cristais (fenocristais) dispersos em 

uma matriz, em geral, de granulação fina. Esses cristais, apresentam dimensões de até 5 vezes 

maior que a média dos grãos da matriz.   

 

2.3.1.2.3 Contatos minerais 

Os tipos de contatos mais descritos na literatura são determinados como, planos, 

arredondados, lobulares denteados, concavo-convexo e serrilhados. No trabalho optou-se por 

utilizar as divisões abaixo ilustradas (Figura 2), pois devido às características da rocha não foi 

possível observar as outras variações. 

 

Figura 2: Contatos intergranulares. (Modificado de Mesquita, 2002). 

 

A quantificação de cada tipo de contato entre os minerais, é realizada subjetivamente, 

baseada na média qualitativa das contagens, com o aumento ajustado de acordo com a 

granulação da rocha. Para as regiões de granulação média a grossa, utiliza-se um aumento de 5 

ou 10x, enquanto para regiões de granulação fina, adota-se um aumento de 20x.  

 

2.3.1.2.4 Microfissuras 

As microfissuras são quantificadas em termos de número de microfissuras por mm². Para 

isso, a lâmina é dividida em áreas iguais, e as descontinuidades são contadas em cada área 

isoladamente. A média dessas contagens é então calculada, representando a densidade de 

microfissuras para toda a lâmina. As microfissuras são classificadas como vazias ou 

preenchidas, especificando-se o tipo de preenchimento. Além disso, são diferenciadas entre 

intragrãos, ocorrendo dentro de um único mineral, e intergrãos, que se estendem de uma ponta 

a outra entre diferentes cristais. 

Considerando parâmetros qualitativos, a densidade de microfissuras por mm² pode ser 

classificada segundo a Tabela 3:  
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Tabela 3: Classificação da densidade de microfissuras. Fonte: Costa (2000). 

Densidade Microfissuras/mm² 

Alta >2 

Média 1 a 2 

Baixa <1 

 

O grau de fissuramento está intimamente ligado com o comportamento físico das rochas, 

como porosidade, absor­«o dô§gua e resist°ncia mec©nica, podendo comprometer a integridade 

física das rochas para fins de revestimento.  

 

2.3.1.2.5 Graus de alteração 

Considerando a alteração dos feldspatos dada principalmente pela saussuritização, 

epidotização, e transformação para carbonato do plagioclásio, e cloritização da biotita, o grau 

de alteração foi classificado com sua intensidade descritas abaixo: 

Fraco: Alteração da superfície do cristal menor que 20%; 

Médio: Alteração da superfície do cristal entre 21 e 50%; 

Forte: Alteração da superfície do cristal entre 51 e 80%; 

Muito Forte:  quando a superfície alterada é maior que 80%. 

Com base nessas informações, as análises foram realizadas de forma subjetiva em áreas 

divididas igualmente na lâmina. Em seguida, foi determinado o grau de alteração representativo 

por meio da média. 

 

2.3.2 Química mineral ï MEV/EDS 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica amplamente empregada em 

diversas áreas do conhecimento, incluindo a mineralogia, devido à sua capacidade de gerar 

imagens detalhadas com aumentos de até 300.000 vezes. 

O sistema de EDS (Energy Dispersive System), acoplado ao MEV, possibilita a 

determinação qualitativa e semiquantitativa da composição das amostras por meio da emissão 

de raios X característicos. Esse sistema é capaz de criar perfis e mapas químicos que auxiliam 

no estudo da distribuição dos elementos na amostra. 

Para a identificação da química mineral, foram utilizadas 5 lâminas delgadas polidas e 

seus respectivos prismas de amostra (15 x 20 x 35 mm) (Figura 3), disponíveis para esclarecer 

dúvidas em relação aos minerais estudados. 
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Figura 3: Lâminas utilizadas no MEV/EDS com os campos de interesse marcados. 

 

Utilizando o microscópio eletrônico de varredura Jeol ï JSM IT300LV, com feixe 

eletrônico por filamento de tungstênio e detector EDS com capacidade de área de 80mm² do 

Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), foram obtidas 

imagens eletrônicas de varredura, e composições dos campos das lâminas dos milonitos de 

Araguaçu. 

As análises das amostras foram conduzidas sob as seguintes condições: 

Feixe de Elétrons: A resolução nominal do feixe de elétrons foi de 0,0035 µm, com a 

possibilidade de ajuste das tensões de aceleração entre 5 e 15 kV. 

Condi­»es de V§cuo: Durante a an§lise, o v§cuo foi mantido em 10  Pa. 

Tempo de Contagem do EDS: Para as análises com o sistema de EDS, o tempo de 

contagem foi de aproximadamente 100 segundos por análise. 

Mapa de distribuição dos elementos químicos: O mapa químico foi obtido por meio da 

contagem de raios X característicos durante um período de 5 minutos por campo. 

 

2.3.3 Caracterização tecnológica 

A caracterização tecnológica foi realizada na FACI - Faculdade de Tecnologia Cachoeiro 

de Itapemirim e teve como objetivo avaliar as propriedades físicas e físico-mecânicas das 

rochas, por meio de ensaios normatizados pela ABNT. Os ensaios descritos neste trabalho são:  

× Índices Físicos (Densidade, porosidade e absorção de água) - ABNT NBR 

15845:2015(Parte 2) 

× Resistência à compressão uniaxial, realizado em amostra seca e após o 

congelamento/degelo - ABNT NBR 15845:2015(Parte 4 e 5) 

× Módulo de ruptura (Flexão por carregamento em três pontos) - ABNT NBR 

15845:2015(Parte 6) 
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× Módulo de ruptura (Flexão por carregamento em quatro pontos) - ABNT NBR 

15845:2015(Parte 7) 

× Desgaste AMSLER - ABNT NBR 12042:2012 

× Coeficiente de dilatação térmica linear ï ABNT NBR 15845:2015(Parte 3) 

× Resistência ao impacto de corpo duro - ABNT NBR 15845:2015(Parte 7) 

 

2.3.3.1 Índices Físicos 

Segundo a norma ABNT NBR 15845:2015(Parte 2), são determinados como índices 

físicos as propriedades de massa específica aparente, a porosidade aparente e a absorção de 

água. De acordo com a resposta dessas, diversas características das rochas de estudo são 

estabelecidas.  

A massa específica aparente ou densidade aparente trata de uma relação entre massa e 

volume do material estudado, sendo diretamente proporcional à sua massa e inversamente 

proporcional ao seu volume. 

A porosidade pode indica a quantidade de espaços vazios nos corpos estudados, enquanto 

a absorção de água, corresponde a quantidade de líquido que é capaz de ocupar vazios, ou seja, 

absorver e reter água em suas descontinuidades. Estas são diretamente correlacionáveis à 

resistência mecânica das rochas.  

Para o ensaio em questão, que é normatizado pela ABNT NBR 15845:2015(Parte 2), 

confeccionou-se 10 cubos com dimensões de 5cm x 5cm x 5cm, sendo lavados e secados em 

estufa durante 24 horas. Após esse tempo os corpos são retirados, resfriados por 30 minutos e 

pesados de maneira individual. O valor resultante da pesagem ® designado por ñpeso secoò e 

definido para fins de cálculo como massa A.  

Na etapa posterior é efetuada a imersão dos corpos em água destilada por um período de 

24 horas. Após este período, os corpos são retirados e suprimidos os excessos de água em suas 

superf²cies, e pesados ao ar, determinando o ñpeso saturadoò, definido como massa B.  

Em seguida, efetua-se uma nova pesagem dos corpos de prova, nesta, os corpos são 

imergidos em recipientes com água destilada, suspensos e presos sobre a balança. Neste 

procedimento, o peso resultante ® o ñpeso submersoò definido como massa C.  

Abaixo são descritos os cálculos para cada corpo de prova, no final são calculadas as 

médias aritméticas para os 10 corpos de prova.  

× Massa específica aparente seca (ɟseca): 

”ίὩὧὥ 
ὃ

ὄ ὅ
 ὫȾὧάύ 
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× Massa espec²fica aparente saturada (ɟsaturada): 

”ίὥὸόὶὥὨὥ 
ὄ

ὄ ὅ
 ὫȾὧάύ 

× Porosidade (P): 

ὖ  
ὄ ὃ

ὄ ὅ
ρzππ Ϸ  

× Absorção de água (AA): 

ὃὃ  
ὄ ὃ

ὃ
ρzππ Ϸ  

Onde,  

A = Peso seco; 

B = Peso saturado; 

C = Peso submerso. 

 

2.3.3.2 Compressão uniaxial simples 

Segundo a norma ABNT NBR 15845:2015(Parte 5) o ensaio de compressão uniaxial tem 

como objetivo determinar a tensão de ruptura de um material quando estes são submetidos a 

esforços compressivos. Essa tensão se relaciona diretamente em resposta à composição 

mineralógica, estrutura/textura da rocha, estado de alteração, porosidade e microfissuramento 

do material estudado.  

Para o ensaio, normatizado pela ABNT NBR 15845:2015(Parte 5), foram utilizados 6 

cubos de tamanho aproximado de 70 mm, nos quais foram aplicados uma taxa de carregamento 

igual a 202,5 kN/min. O ensaio foi realizado de maneira perpendicular à direção da foliação 

principal da rocha de estudo. Este ensaio foi feito na condição seca, obtendo o valor da tensão 

por meio da fórmula: 

„  
Ὂ

ὃ
 

Onde,  

ů = Tensão de Ruptura em Mpa; 

F = Força de Ruptura em kN; 

A= Área de carga do corpo de prova em m². 

 

A ISRM (1977) sugere classificações das rochas segundo as informações obtidas no 

ensaio de compressão uniaxial, conforme é descrito na Tabela 4:  
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Tabela 4: Classificação das rochas segundo o ensaio de compressão uniaxial. Fonte: ISRM 

(1977). 

ů(Mpa) Classificação 

<1 Extremamente branda (solo) 

1 ï 5  Muito branda 

5 ï 25  Branda 

25 ï 50  Resistência média 

50 ï 100  Resistente 

100 ï 250  Muito resistente 

> 250  Extremamente resistente 

 

2.3.3.3 Resistência à flexão em 3 pontos 

O ensaio de resistência à flexão em 3 pontos visa avaliar como a rocha resiste a esforços 

de flexão e tração combinados. Este determina a tensão mínima ou a máxima flexão que leva à 

ruptura de um bloco ou placa de rocha sob cargas de compressão e/ou tração. Essa análise é 

crucial para entender o comportamento estrutural da rocha em situações práticas, especialmente 

para projetos que exigem alta resistência e estabilidade sob diferentes tipos de carga. 

Este ensaio, também normatizado pela ABNT NBR 15845: 2015(Parte 6), consiste em 

avaliar o rompimento dos corpos de prova colocados sobre dois cutelos de reação e um de ação, 

conforme exemplificado na Figura 4. Este ensaio indica o valor da tensão mínima/flexão 

máxima que provoca a ruptura de uma rocha quando esta é submetida a esforços de compressão 

e/ou tração.  

 

Figura 4: Esquema do ensaio de resistência à flexão por 3 pontos. 
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Foram utilizados 5 corpos de prova prismáticos com tamanhos em torno de 50 X 100 X 

180 mm, cujo ensaio foi realizado em direção perpendicular a da foliação principal da rocha. 

Realizado na condição seca, obtém-se o módulo de ruptura segundo a fórmula:  

„ρ  
σz Ὂ ὒz

ςz ὦz Ὠό
 

Onde,  

ů1 = Tens«o de Ruptura em Mpa; 

F = Força de Ruptura em kN; 

L = Distância entre os cutelos de reação em mm; 

b = Largura dos corpos de prova em mm; 

d = Altura dos corpos de prova em mm. 

 

2.3.3.4 Resistência à flexão em 4 pontos 

O presente ensaio tem objetivo semelhante ao ensaio descrito no item 2.4.3, que tem como 

intenção avaliar como a rocha resiste a esforços de flexão e tração combinados. Porém agora 

com quatro pontos sendo dois cutelos de ação(superiores) e dois cutelos de reação (inferiores) 

(Figura 5).  

 

Figura 5: Esquema do ensaio de resistência à flexão por 4 pontos. 

 

Conforme procedimento ABNT NBR 15845: 2015(Parte 7), foram utilizados 5 corpos de 

prova prismáticos com tamanhos em torno de 30 X 100 X 360 mm, cujo ensaio foi realizado 

no plano perpendicular ao da foliação principal da rocha. O módulo de ruptura é determinado 

segundo a fórmula: 
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„ρ  
σz Ὂ ὒz

τz ὦz Ὠό
 

Onde,  

ů1 = Tens«o de Ruptura em Mpa; 

F = Força de Ruptura em kN; 

L = Distância entre os cutelos de reação em mm; 

b = Largura dos corpos de prova em mm; 

d = Altura dos corpos de prova em mm. 

 

2.3.3.5 Desgaste por abrasão de Amsler 

O ensaio de desgaste por abrasão quantifica o quanto determinado material estudado 

resiste ao desgaste abrasivo por meio da medição de redução da espessura que os corpos de 

provas apresentam quando são submetidos a um percurso abrasivo de 1000 metros. O resultado 

obtido é proporcional ao conteúdo mineralógico, estado entre os agregados minerais, 

irregularidade da superfície e orientação da rocha.  

Foram utilizados 3 corpos de provas com dimensões aproximadas de 7 cm x 7 cm x 3cm. 

O ensaio foi feito na condição seca.  

 Os prismas dos corpos de prova são enumerados em relação às suas arestas (1,2,3 e 4), e 

após isso foram feitas e registradas as medições iniciais de todas as faces. 

O teste é realizado com dois corpos presos nas sapatas de acoplamento, que os mantêm 

em contato e girando em torno de seus próprios eixos (Figura 6). Eles rodam sobre um anel de 

ferro fundido com um perímetro de 2 metros (superfície de abrasão), utilizando areia média 

como abrasivo. A areia é aplicada com uma vazão de 76 cm³/min, e a velocidade de rotação é 

de 0,6 rpm. 

 

Figura 6: Esquema do ensaio de desgaste por abrasão de Amsler. 
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Os valores da redução de espessura, expresso em mm, para cada amostra são efetuados 

segundo as fórmulas:  

Ὠ  ὥ ὦ 

Ὡ  ὥ ὧ 

Onde,  

a = altura média inicial das faces em mm; 

b = altura média das faces após 500 metros, em mm; 

c = altura média das faces após 1000 metros, em mm; 

d = desgaste médio após 500 metros, em mm; 

e = desgaste médio após 1000 metros, em mm. 

 

2.3.3.6 Dilatação térmica linear 

Este ensaio tem como intenção determinar o coeficiente de dilatação térmica linear 

quando estes são submetidos a uma variação de temperatura. Esse parâmetro indica como as 

dimensões do material mudam, ou seja, dilatam ou contraem com a mudança de temperatura. 

Recomenda-se realizar este ensaio sempre que as rochas forem expostas a ambientes com 

grandes variações de temperatura.  

Foram utilizados 2 corpos de provas com base de 30 mm e de comprimento de 75 mm.  

A execução do ensaio, normatizado pela ABNT NBR 15845:2015(Parte 3), consistiu em 

adicionar os corpos de prova no dessecador com água, procedendo sua saturação por no mínimo 

24 horas em condições de temperatura ambiente. Após este período foi aferido o comprimento 

inicial. 

Os corpos de prova são aquecidos paulatinamente até a estabilização da temperatura 

máxima igual a 50°C. Procede-se com o resfriamento até a estabilização na temperatura 

mínima, a partir daí é registrado o valor de contração.  

Após este processo é feito novamente o aquecimento até a temperatura máxima, e 

portanto, registra-se o valor de dilatação.  

A expressão dos resultados é calculada pelas seguintes expressões: 

‍ρ  
ɝὒρ

ὒπz ɝὝρ
                                           ‍ς  

ɝὒς

ὒπz ɝὝς
 

Onde,  

ȹL1 = Diferen­a no comprimento entre os corpos de prova no resfriamento, expresso em 

mm; 



 

 

43 

 

ȹL2 = Diferen­a no comprimento entre os corpos de prova no aquecimento, expresso em 

mm; 

ȹT1 = Diferen­a de temperatura no resfriamento, expresso em ÁC; 

ȹT2 = Diferença de temperatura no aquecimento, expresso em °C; 

L0 = Comprimento inicial do corpo de prova; 

ɓ1 = Coeficiente de dilata­«o t®rmica linear no resfriamento, expresso em mm/m*ÁC; 

ɓ2 = Coeficiente de dilata­«o t®rmica linear no aquecimento, expresso em mm/m*ÁC. 

 

2.3.3.7 Resistência ao impacto de corpo duro 

O ensaio de resistência ao impacto de corpo duro tem como objetivo a obtenção de 

informação relativa ao grau de tenacidade do material de estudo, e, em consequência, a 

capacidade de suportar ações mecânicas instantâneas. Este tipo de ensaio é de suma importância 

para caracterização de materiais utilizados em revestimentos interiores.  

No ensaio em questão, foram utilizados 5 corpos de prova com dimensões aproximadas 

de 20 cm x 20 cm x 3cm. 

A execução do ensaio, conforme ABNT NBR 15845:2015(Parte 7), consiste em deixar 

cair um corpo de prova em movimento de queda livre, com massa de 1 kg, a uma altura inicial 

de 20 cm. Este procedimento é repetido em intervalos crescentes de 5cm a partir da altura 

inicial, até que ocorra a fissuração e a ruptura da placa, assim são aferidas as alturas que estes 

eventos ocorrem (Figura 7).  

 

Figura 7: Esquema do ensaio de resistência ao impacto de corpo duro. 
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A partir do resultado obtido para cada corpo de prova, é feito uma média aritmética da 

altura de fissuramento e ruptura. A energia utilizada para calcular a energia de ruptura em 

Joules é dada pela seguinte expressão:  

ὡ  ά Ὣz Ὤz 

Onde,  

m = Massa da esfera, expressa em kg; 

g = Aceleração da gravidade, expressa em m/s²; 

h = Altura de ruptura em m; 

W = Energia de ruptura em J.
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3 GEOLOGIA REGIONAL  

 

Como citado por Almeida (1981) a Província Tocantins é uma unidade tectônica 

Neoproterozoica que foi produto da convergência orogênica brasiliana, composta por um 

sistema de cinturões dobrados denominados de faixas Brasília, Araguaia e Paraguai, resultantes 

de processo colisional de três blocos continentais: (1) Cráton amazônico a Oeste, (2) Cráton 

São Francisco a Leste e a sudoeste o (3) Cráton Paranapanema, este último coberto pelas rochas 

fanerozóicas da Bacia do Paraná. A área do trabalho se insere na parte centro-norte da Província 

Tocantins e abrange a Faixa de Dobramentos Brasília e Araguaia 

A área da região de estudo (Figura 8) se insere na porção centro-norte da Província 

estrutural do tocantins, no limite, ainda não bem definido, dos orógenos Brasília e Araguaia. 

 

 

Figura 8: Faixa Brasília (Adaptado de Dardenne 2000, Pimentel et al. 2000, Valeriano et al. 

(2004). 
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3.1 Orógeno Brasília 

Almeida et al. (1977) definiu o Orógeno Brasília (Faixa Brasília) como um cinturão 

móvel neoproterozóico formado entre 900 e 650 milhões de anos atrás, como resultado da 

convergência e colisão de três blocos continentais: o Cráton Amazônico a oeste, o Cráton São 

Francisco a leste e o Cráton Paranapanema a sudoeste. Esse orógeno é situado na porção 

oriental da Província estrutural do Tocantins, com cerca de 1.000 km de extensão na direção 

norte-sul, cobrindo partes de Goiás, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. 

Fuck et al. (2014) estabelece uma concepção atual em relação a Faixa Brasília que é 

dividida em Zona Externa, Zona Interna, Maciço de Goiás e Arco Magmático de Goiás. A Zona 

Externa é composta por rochas sedimentares depositadas em uma bacia marginal, enquanto a 

Zona Interna é formada por rochas metamórficas que sofreram deformação e metamorfismo 

regional durante a colisão continental. O Maciço de Goiás é uma região de rochas ígneas 

intrusivas e extrusivas, enquanto o Arco Magmático é formado por rochas ígneas vulcânicas e 

plutônicas relacionadas à subducção de uma placa oceânica durante a colisão continental.  

 

3.1.1 Arco magmático de Goiás 

Conforme descrito por Seer (1985) e Curto et al. (2014), o Arco Magmático de Goiás está 

limitado ao norte pelo Lineamento Transbrasiliano e representa a unidade mais ocidental da 

Faixa Brasília. As rochas dessa unidade representam um sistema complexo de arcos vulcânicos. 

Observam-se exposições dessas rochas tanto ao norte quanto ao sul da Faixa Brasília, 

com o maciço de Goiás localizado entre eles. Ao norte da Faixa Brasília, essa unidade é 

representada pelo Arco de Mara Rosa, enquanto ao sul, essas rochas são conhecidas pelo Arco 

de Arenópolis. 

De maneira genérica, as rochas desses segmentos compreendem duas idades distintas 

(Junges et al., 2002, 2003; Laux et al., 2004, 2005): (1) 900 ï 800 Ma e (2) 650 ï 600 Ma, 

tratando-se de ortognaisses cálcio-alcalinos, que podem variar em composição de tonalitos a 

granodioritos e, por vezes, conforme apontado por Frasca (2015), apresentam feições 

litoquímicas e isotópicas indicativas de rochas formadas em Arcos de Ilhas. 

O Arco Sul (Arco de Arenópolis), conforme relatado por Martins et al. (2018), é dividido 

em dois domínios estruturais distintos, separados por um lineamento. Na região mais a leste, as 

sequências Anicuns-Itaberaí e Mosâmedes, intensamente deformadas e empurradas em direção 

aos granulitos do complexo Anápolis-Itauçu. As rochas metassedimentares deste grupo são 

compostas por xistos, metacalcários, metacherts e quartzitos, enquanto as rochas 

metavulcânicas são representadas por metabasaltos e metaandesitos (Laux et al., 2004). 
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No Arco de Mara Rosa, entre os ortognaisses, afloram faixas de sequências 

metavulcanossedimentares aproximadamente contemporâneas às rochas intrusivas. Esses 

conjuntos exibem uma gradação cronológica, com as rochas mais antigas expostas a leste e as 

mais jovens a oeste. Neste Arco, conforme descrito por Oliveira et al. (2006), a sequência mais 

antiga é a Sequência Metavulcanossedimentar de Mara Rosa, composta principalmente por 

anfibolitos, que representam basaltos cálcio-alcalinos e toleíticos de baixo potássio. Já o 

conjunto mais recente, conhecido como Sequência Santa Terezinha, é formado principalmente 

por rochas metassedimentar, que compreendem micaxistos e quartzitos, com lentes de 

tonalitos(Dantas et al., 2001, 2006; Fuck et al., 2006). 

 

3.2 Orógeno Araguaia 

O Orógeno Araguaia (Faixa Araguaia), cuja idade é neoproterozóica, está localizado na 

parte norte da Província Estrutural do Tocantins. Com cerca de 1.200 km de comprimento e 

150 km de largura, sua direção geral é norte-sul. Estende-se desde a região de São Miguel do 

Araguaia, no noroeste de Goiás, onde é coberto pelos sedimentos da Bacia do Bananal, até o 

extremo norte do estado do Tocantins, onde é sobreposto por rochas sedimentares da Bacia do 

Grajaú. 

A faixa em questão é adjacente à margem oriental do Cráton Amazônico a oeste e é 

coberta por rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba a leste. Ao sul, a faixa é limitada pela 

Faixa Brasília, através de zonas de cisalhamento transcorrentes e de alto ângulo, denominada 

de Lineamento Transbrasiliano, que segue uma direção nordeste-sudoeste (Schobbenhaus, 

1975). 

 

3.2.1 Grupo Baixo Araguaia - Formação Xambioá 

Souza & Moreton (1995) introduziram o termo Grupo Baixo Araguaia para identificar as 

rochas metassedimentares pelíticas-psamíticas, que são localmente carbonatadas e associadas 

a um único ciclo sedimentar e tectônico na Faixa Araguaia. Este grupo é dividido em duas 

zonas: a zona interna, representada pelas formações Morro do Campo e Xambioá, e a zona 

externa, caracterizada pelas unidades metassedimentares das formações Pequizeiro e Couto 

Magalhães (Delgado et al., 2003), conforme indicado na Tabela 5. 
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Tabela 5: Subdivisões e principais características das rochas do Grupo Baixo Araguaia 

(Compilado de Souza & Moreton (1995)).  

Zona Unidade Principais Litologias 

Interna 

Formação Morro do Campo 

Metaconglomerados, 

quartzitos mica xistos e xistos 

com estaurolita, cianita e 

granada. 

Formação Xambioá 
Mica xistos, xistos calcífero, 

mármore e lentes de anfibolito 

Externa 

Formação Pequizeiro e Couto 

Magalhães 

Quartzo clorita-muscovita 

xistos. 

Formação Couto Magalhães 
Filitos, metassiltitos e 

metargilitos 

 

As rochas dessa unidade exibem estruturação N-S com mergulhos suaves para leste e 

decréscimo na granulometria em direção a oeste. Possuem foliação planar transposta, às vezes 

milonítica. São comuns mesodrobras e microdobras assimétricas, desenvolvidas por 

cisalhamento dúctil progressivo durante a inversão tectônica da faixa (Delgado et al., 2003). 

A idade do Grupo Baixo Araguaia ainda é objeto de debate. Estudos geocronológicos 

revelam várias idades das fontes dos sedimentos desta unidade. Pinheiro (2005) obteve idades 

modelo Sm-Nd (TDM) que indicam uma mistura de fontes Paleoproterozoicas e Meso-

Neoproterozoicas. Lucas & Moura (2006), através da análise de zircão detrítico em quartzitos 

da Formação Pequizeiro, identificaram como fontes das rochas o Maciço de Goiás, o Cráton 

São Francisco e o Arco Magmático de Goiás, com uma idade máxima de deposição em torno 

de 733 ± 9 Ma. 

3.3 Graben Água Bonita ï Formação Água Bonita 

A formação água bonita foi nomeada primeiramente por Baptista e Cartner-Dyer em 1966 

para identificar uma sequência de rochas sedimentares, que estão presentes na porção central 

da Provincia Tocantins. Trata-se de um graben denominado Água Bonita, com uma 

estruturação orientada no sentido NE-SW. Essa formação encontra-se em uma extensa área, 

podendo ser encontradas desde São Miguel do Araguaia-GO e se prolonga em direção ao 

nordeste, adentrando o estado do Tocantins (Moreira et al., 2008). 

Essa formação possui poucas dezenas de metros de espessura, com sua porção basal 

caracterizada por conglomerados, seguidos por arenitos micáceos de granulação média a 

grossa, intercalados com camadas decimétricas de siltito cinza-claro. No topo, predominam 

camadas plano-paralelas de arenitos com intercalações decimétricas de siltito e níveis arenosos 
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com seixos. O acamamento é sub-horizontal, apresentando-se localmente inclinado por falhas 

normais que variam de centimétricas a métricas (Moreira et al., 2008). 

De acordo com uma análise regional e mapas do Serviço Geológico do Brasil 

(Schobbenhaus et al., 1975), folha SD.22 em escala 1:1.000.000(Figura 9), a área de estudo se 

insere em rochas do Grupo Baixo Araguaia, mas especificamente à Formação Xambioá, que 

compreende rochas metassedimentares Proterozóicas. Seus litotipos podem variar de biotita 

xisto, biotita-muscovita-quartzo xisto, grafita xisto, Granada-biotita-muscovita-quartzo xisto, 

Granada-clorita xisto, Mármore, Metaconglomerado, Metapsamito, Metarcóseo até Quartzito 

ferruginoso.
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Figura 9: Mapa Geológico da área de estudo. (Fonte: Schobbenhaus et al., 1975). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Sensoriamento Remoto 

Nesta sessão são apresentados os dados produzidos por meio de sensoriamento remoto 

tais como os domínios homólogos, lineamentos estruturais e, por fim, uma análise de 

interpretação dos padrões produzidos associada aos dados do SGB-2021. 

 

4.1.1 Domínios Homólogos 

Na interpretação fotogeológica foram divididas três zonas homólogas, que são 

apresentados na Figura 10. Essas zonas foram separadas de acordo com os padrões de altitude, 

declividade, elementos estruturais e drenagens de acordo com a metodologia sugerida por 

Soares-Fiori (1976) e Arcanjo (2011).  

Domínio Homólogo 1: Esse domínio abrange 33,42 % da área mapeada, localizando 

principalmente nas regiões sul e norte da área. Considerando as drenagens, essa zona apresenta 

uma predominância de rios meandrantes com médio grau de integração, com alto grau de 

continuidade, densidade baixa a média, tropia predominantemente bidirecional a tridirecional, 

com forte grau de controle, sinuosidade mista, angularidade média e assimetria fraca. Em 

relação às formas e características do relevo, apresenta-se predominantemente plana (cotas 

entre 245m e 260m), com baixa declividade e baixa rugosidade de relevo.  

Domínio Homólogo 2: Esse domínio abrange 57,48 % da área mapeada, localizando 

principalmente nas regiões centro-oeste/sudoeste da área. Considerando as drenagens, essa 

zona apresenta ausência, quase total, de drenagens, apresentando raras regiões com 

predominância de drenagens retilíneas. Estas, apresentam-se com médio grau de integração, 

com médio grau de continuidade, densidade baixa, tropia predominantemente bidirecional, com 

forte grau de controle estrutural, sinuosidade mista, angularidade média e assimetria fraca. Em 

relação às formas e características do relevo, apresenta-se predominantemente ondulado (cotas 

entre 260m e 290m), e alta rugosidade de relevo. 

Domínio Homólogo 3: Esse domínio abrange 9,10 % da área mapeada, localizando 

principalmente nas regiões oeste da área. Essa zona é marcada pela ausência total de drenagens. 

Em relação às formas e características do relevo, apresenta-se predominantemente ondulado 

(cotas > 290m) com topo arredondado, e média rugosidade de relevo. 
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Tabela 6: Análise das drenagens. 

Domínio Densidade Sinuosidade Angularidade Tropia  Assimetria 

1 Baixa a média Mista Média 
Bidirecional a 

tridirecional 
Fraca 

2 Baixa Mista Média Bidirecional Fraca 

3 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

 

4.1.2 Lineamentos Estruturais 

Por meio das imagens de satélites e dados de modelos digitais de elevação foram extraídas 

estruturas do relevo que, por ventura, estão diretamente relacionados com as informações 

litológicas, estas foram extraídas por meio dos padrões de drenagem e relevo.  

Ao todo foram extraídas 473 linhas (Figura 10), distribuídas de maneira homogênea na 

área, apresentando direção preferencial NE-SW (Figura 11). Essa direção reflete os elementos 

estruturais regionais, cujo produto é resultado direto do contato entre a Faixa Brasília, que 

apresenta um componente de esforço ĄNW, juntamente com a Faixa Araguaia, 

compreendendo um esforço predominantemente na direção ĄS. 
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Figura 10: Mapa de domínios Homólogos e lineamentos estruturais, indicando direção 

preferencial NE-SW. 

 

Figura 11: Diagrama de rosetas para os lineamentos interpretados, indicando direção 

preferencial NE-SW. 

 

4.1.3 Interpretações litológicas 

A partir dos domínios homólogos e lineamentos traçados foi possível estabelecer a 

relação preliminar entre a fotointerpretação e as litologias que ocorrem na região. Essa relação 

foi feita conforme os litotipos mapeados pela CPRM, conforme é expresso na Tabela 7. 
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Tabela 7: Tabela de interpretação fotolitológica. 

Domínio Descrição 

1 Associa-se esse domínio as rochas da Formação Xambioá, composta por Xistos;  

2 

Associa-se esse domínio às rochas da Formação Água Bonita que, no geral, 

ocorre em cotas mais altas (260 a 290 m).  

Composta por Arenito, Siltito e conglomerado; 

3 Não foi possível associar este domínio a nenhum litotipo da literatura. 

 

4.2 Levantamento Geoambiental 

Nesta seção serão apresentados os dados de levantamento geoambiental que inclui clima, 

hipsometria, declividade, solos, uso e ocupação do solo e hidrografia.  

 

4.2.1 Clima 

O clima do Brasil Central é controlado exclusivamente por massas de ar equatoriais e 

tropicais, sem influência da massa tropical marítima. Essa característica promove um clima 

com 2 estações bem definidas. As chuvas se concentram no verão austral (cerca de 95% da 

precipitação anual incide nesse período) e o inverno é seco. 

O clima da região, segundo a classificação de Köeppen (1948), é do tipo Aw, tropical 

úmido, caracterizado por duas estações bem definidas: uma seca, que corresponde ao outono e 

inverno, de abril à outubro, e a outra úmida, novembro a março, com chuvas torrenciais, 

correspondendo ao período de primavera e verão. 

Na Tabela 8 são apresentados os dados que representam o comportamento da chuva 

(precipitação média anual) e da temperatura média anual ao longo dos últimos 30 anos na região 

de Araguaçu - TO. As médias climatológicas são valores calculados a partir de uma série de 

dados de 30 anos de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Tabela 8: Dados Climatológicos da região de Araguaçu ï TO (Fonte: 

INMET/CFS/Interpolação ï in:  http://www.climatempo.com.br/climatologia). 

Mês Mínima (°C) Máxima (°C) Precipitação (mm) 

Janeiro 20 27 318 

Fevereiro 20 27 247 

Março 20 27 237 

Abril  20 28 100 

Maio 19 29 22 

Junho 17 29 3 

Julho 18 30 1 

Agosto 19 33 7 

Setembro 22 34 48 

Outubro 23 33 128 

Novembro 22 30 208 

Dezembro 21 28 301 

 20,08 29,58 135 

 

A análise dos dados apresentados na Tabela 8 permite identificar as épocas mais 

chuvosas e secas, assim como as mais quentes e frias da região em questão. A temperatura 

mínima é registrada em junho, atingindo 17°C, enquanto a temperatura máxima é observada 

em setembro, chegando a 34°C. A média anual das temperaturas mínima e máxima é de 

20,08°C e 29,58°C, respectivamente. 

A precipitação pluvial na região apresenta uma distribuição desigual ao longo do ano, 

caracterizando um regime tropical. A precipitação máxima ocorre em janeiro, com 318 mm no 

verão, enquanto a mínima é registrada em julho, no inverno, com apenas 1 mm. A precipitação 

média anual totaliza aproximadamente 135 mm. O período chuvoso estende-se de outubro a 

abril, enquanto a estiagem ocorre de maio a setembro. Em geral, o quadrimestre de dezembro 

a março é o mais chuvoso na região. 

A Figura 12 evidencia a dualidade do clima tropical de savana, marcado por período 

chuvoso no verão e seco no inverno. No gráfico apresentado observam-se as temperaturas 

máximas e mínimas e a precipitação pluvial mensal, médias dos últimos 30 anos.   
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Figura 12: Gráfico do climograma de temperaturas máximas e mínimas e a precipitação 

pluvial mensal (Fonte: INMET/CFS/Interpolação ï in: 

http://www.climatempo.com.br/climatologia). 

 

4.2.2 Hipsometria e Declividade 

A hipsometria é um método visual para representar a elevação, mostrando a variação de 

altitude em relação ao nível do mar. Em um mapa hipsométrico, as áreas mais baixas são 

tipicamente representadas por cores azuis, seguidas por verde, amarelo, laranja, vermelho, 

marrom, até chegar ao branco para as áreas mais altas. 

O mapa hipsométrico (Figura 13) foi elaborado utilizando o Modelo Digital de Elevação 

(MDE) e um filtro de sombreamento (hillshade) para realçar as variações de altitude na 

superfície topográfica. A imagem de satélite do ALOS-PALSAR serviu como base para a 

criação do mapa. As cores escuras, como marrom, amarelo e vermelho, indicam altitudes 

elevadas, enquanto as cores mais claras, como verde e azul, representam altitudes mais baixas. 

De maneira geral a área apresenta relevo predominantemente plano com altitudes 

aumentando para oeste, variando entre 230 até 300 metros. As regiões de menor altitude, 

localizadas nas porções sul, centro e norte da área, ocorrem associadas aos cursos de água, 

predominantemente meandrantes. Já as regiões de maior altitude, que se localizam nas porções 

centro-oeste, são marcadas pela ausência quase total das drenagens.  

Somado a isso, a declividade representa a inclinação da superfície do solo em relação à 

horizontal. Expressa em porcentagem, a declividade pode variar entre 0 e 90 graus. Embora as 

escalas de cores usadas para representar a declividade sejam semelhantes às da hipsometria, 
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elas geralmente começam em verde para inclinações menores e terminam em vermelho para 

inclinações mais elevadas. 

O Sistema de Classificação do Solo Brasileiro, desenvolvido por Santos et al. (2018), 

categoriza o relevo em seis faixas de declividade: relevo plano (0% a 3%), relevo suave 

ondulado (3% a 8%), relevo ondulado (8% a 20%), relevo fortemente ondulado (20% a 45%), 

relevo montanhoso (45% a 75%) e relevo escarpado (mais de 75%). Dentre estas, apenas 4 

ocorrem na área (Figura 13). Na maior parte da área o relevo é predominantemente plano a 

suave ondulado. As regiões de encosta de drenagem têm sua declividade variando entre 

ondulado e fortemente ondulado.  

 

Figura 13: Mapa Hipsométrico e de Declividade.  

 

4.2.3 Solos 

Os solos identificados e mapeados na região que engloba a área de estudo são muitos bem 

caracterizados em campo e texturalmente na imagem de satélite, compõem-se principalmente 

por 02 unidades pedológicas (02 classes de solo) condicionadas aos litotipos presentes na região 

de interesse e são descritas a seguir. 
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4.2.3.1 Plintosolo 

Plintossolos são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte plíntico 

ou litoplíntico ou concrecionário iniciando entre 40 e 200 cm abaixo do horizonte A ou E, ou 

de outro horizonte que apresente cores pálidas, variegadas ou com mosqueados em quantidade 

abundante. O horizonte diagnóstico plíntico é definido de acordo com a quantidade de plintita, 

e sua extensão deve ter no mínimo 15 cm de espessura e conter mais de 15 % de plintita por 

volume (Embrapa, 1999, 2006).  

Na área de estudo, onde ocorre essa variedade de solo, o impedimento à livre drenagem 

pode ser resultante da existência de rios meandrantes com baixa energia, que ocorre em áreas 

de cotas inferiores com relevo plano, como depressões, terços inferiores de encostas, ou devido 

à existência de materiais de texturas argilosas, como nas áreas de surgente em condições de 

clima tropical úmido. 

 

4.2.3.2 Latossolo 

Os latossolos são solos minerais e homogêneos, comuns em áreas tropicais e equatoriais. 

Caracterizam-se por serem profundos, bem drenados e ácidos, necessitando de manejo 

adequado para correção da acidez e fertilidade. Existem diversas variações de latossolos, como 

os Latossolos Vermelhos Distroférricos, ricos em ferro e derivados de rochas básicas, e os 

Latossolos Vermelho-Amarelos, que possuem menor teor de ferro e são muito ácidos. A textura 

destes solos varia de média a muito argilosa, e sua cor pode ser desde vermelha até amarela.  

Na área de estudo predominam-se Plintossolo Argilúvico, Latossolo 

Vermelho/Vermelho-Amarelo Distrófico, conforme a Figura 14. 
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Figura 14: Mapa pedológico, destacando a predominância dos solos do tipo Plintossolo 

Argilúvico, Latossolo Vermelho/Vermelho-Amarelo Distrófico na área de estudo. 

 

4.2.4 Uso e Ocupação do Solo 

O estudo do uso e ocupação da terra tem como objetivo analisar detalhadamente como 

uma determinada região está sendo utilizada e ocupada, além de compreender as dinâmicas que 

influenciam e moldam essa ocupação. Essa análise visa auxiliar no planejamento e 

desenvolvimento sustentável, identificar possíveis impactos ambientais e sociais, e orientar 

políticas públicas eficazes. 

Na região de estudo, foram identificadas quatro classes de uso e ocupação (Figura 16): 

× Pastagem: Abrange a maior parte da área de estudo, representando 51,09% do 

total. Esta classe é caracterizada por extensas áreas dedicadas à criação de gado e 

à agricultura. 

× Formação Savânica: Ocupa 37,34% da área, sendo caracterizada pelo Cerrado 

sentido restrito, com a presença predominante de estratos arbóreo e arbustivo-

herbáceo. 

× Formação Florestal: Representa 10,93% da área, sendo caracterizada pela Mata 

Ciliar e Mata de Galeria. Estas formações vegetais são encontradas ao longo dos 
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cursos d'água e podem se desenvolver em terrenos tanto bem drenados quanto mal 

drenados. 

× Área Pantanosa: Corresponde a 0,30% da área mapeada e é caracterizada por lagos 

artificiais. 

 

 

Figura 15: Proporção de uso e ocupação do solo na área de estudo. Destacando uma maior 

proporção de pastagem na área de estudo. 

 

 

Figura 16: Mapa de uso e ocupação do solo. Indicando a presença de Pastagem, Formação 

Florestal, Formação Savânica e Área Pantanosa. 

Pastagem Formação savanica Formação florestal Àrea Pantanosa
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4.2.5 Hidrografia  

Os dados hidrográficos da região foram divididos entre tipos de aquíferos, bacias 

hidrográficas e trechos de drenagens predominantes (Figura 17). 

 

4.2.5.1 Aquífero Fraturado Centro Sul 

O aquífero fraturado, denominado Centro-Sul, desempenha um papel essencial no 

abastecimento de água para diversas finalidades, incluindo consumo humano, irrigação agrícola 

e uso industrial. Este aquífero é caracterizado por suas rochas fraturadas, que criam espaços 

permitindo a movimentação e armazenamento da água. Composto predominantemente por 

rochas ígneas e metamórficas, como granitos e gnaisses, o aquífero possui baixa porosidade 

primária. Entretanto, a presença de fraturas e falhas nas rochas aumenta significativamente a 

capacidade de armazenamento e condução de água. 

 

4.2.5.2 Bacia Hidrográfica do Rio Formoso 

A bacia hidrográfica da área em estudo é a bacia do Rio Formoso, uma importante região 

hidrográfica localizada no estado de Tocantins, Brasil. Essa bacia desempenha um papel crucial 

no abastecimento de água, na conservação ambiental e no desenvolvimento econômico da 

região. 

A geologia da bacia é composta por formações sedimentares e rochas metamórficas. Os 

solos variam desde latossolos, que são profundos e bem drenados, até gleissolos, que são mais 

úmidos e associados às áreas de várzea. Essa diversidade de solos influencia diretamente a 

capacidade de retenção de água e a produtividade agrícola da região. 

 

4.2.5.3 Cursos Hidricos 

Os principais cursos hídricos presentes na região são: Corrego Barreiro, Corrego 

Pindaíba, Córrego Cedro e Rio Piaus.  
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Figura 17: Mapa Hidrográfico, destacando que a área de estudo está inserida no contexto da 

Bacia do Rio Formoso. 

 

4.3 Unidades Litológicas Mapeadas 

O contexto geológico da área mapeada corresponde, da base para o topo, ao conjunto de 

rochas metamórficas do Grupo Baixo Araguaia, mais especificamente a Formação Xambioá, 

sobrepostas a essa tem-se um milonito descrito como produto de cisalhamento regional, por fim 

tem-se a Formação Água Bonita caracterizada por conglomerados. Para a caracterização 

litoestrutural da área, foram mapeados 52 pontos distribuídos em uma área de 25 km². 
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Figura 18: Mapa Geológico local 
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4.3.1 Grupo Baixo Araguaia ï Formação Xambioá 

As rochas desta formação correspondem à maior parte da área de mapeamento e estão em 

contato com os sedimentos da Formação Água Bonita, além dos produtos do intemperismo, 

como os depósitos de detritos lateríticos, que serão descritos mais à frente. As regiões onde essa 

unidade ocorre são predominantemente planas, compostas por solo arenoso, latossolo quartzoso 

e elúvio arenítico.  

Estas afloram em forma de lajedo, corte de estrada, blocos in situ e blocos rolados (Figura 

19-A). As cores predominantes variam de cinza a cinza escuro, com exposições de rochas 

alteradas exibindo colorações avermelhadas a esbranquiçadas. A granulação predominante é 

média, com foliação bem marcada, apresentando variação entre porções com predomínio de 

filossilicatos e porções com predomínio de minerais félsicos. A mineralogia geral da rocha é 

composta por plagioclásio, quartzo, muscovita e biotita, ocasionalmente com granada como 

mineral acessório. 

Por meio da análise macroscópica geral, as rochas dessa unidade apresentam composição 

mineralógica de quartzo (30%), plagioclásio (19%), biotita (25%) e muscovita (26%), que se 

apresentam orientados segundo o plano de foliação da rocha. 

A biotita, juntamente com a muscovita, marca a textura lepidoblástica da rocha (Figura 

19-B), formando agregados lamelares que conferem uma aparência foliada à rocha. Este 

mineral apresenta grãos subédricos, variando de marrom escuro a preto, com granulação média 

apresentando grãos medindo entre 0,5 a 1 mm. Tem dureza de aproximadamente 3 na escala de 

Mohs e exibe clivagem basal perfeita. Estas são frequentemente encontradas oxidadas, ou por 

vezes, mostrando uma alteração total para um solo avermelhado. 

Associada à biotita e, também contribuindo para a textura lepidoblástica, tem-se a 

muscovita. Este mineral apresenta grãos subédricos lamelares, variando de incolor a tons de 

cinza brilhante ou verde pálido, tem granulação média com grãos medindo entre 0,5 a 1 mm. 

Tem dureza de 2 a 2,5 na escala de Mohs e exibe clivagem basal perfeita. 

O quartzo marca a parte da textura granoblástica da rocha, sendo comumente associado 

ao plagioclásio, formando agregados granulares que compõem uma textura sacaroidal. Este 

mineral apresenta grãos subédricos, é incolor, com granulação predominantemente média com 

grãos variando entre 1 a 2 mm. Tem dureza de 7 na escala de Mohs e frequentemente apresenta 

fratura conchoidal. 

O plagioclásio também define a textura granoblástica da rocha, compondo, juntamente 

com o quartzo, a textura sacaroidal. Estes minerais são subédricos a anédricos, variando de 

coloração esbranquiçada a incolor, com granulação média. Possuem dureza aproximada de 6,5 
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na escala de Mohs e apresentam clivagem perfeita em duas direções. Frequentemente, os grãos 

de plagioclásio são observados alterados para argilominerais, resultando em uma coloração 

mais esbranquiçada na rocha. Eventualmente, pode-se notar um processo incipiente de 

epidotização, conferindo uma tonalidade esverdeada à rocha. 

A partir da mineralogia e textura detalhadas, a rocha pode ser classificada como biotita-

muscovita-xisto.  

Além destas foram encontradas lentes de quartzo, que se formam a partir do intemperismo 

da rocha. Nesses processos, os minerais menos resistentes ao intemperismo, como a biotita, 

transformam-se em solos, enquanto o quartzo, sendo mais resistente, permanece inalterado.  

 

 

Figura 19: A: Afloramento de Xisto intemperizado. B: Amostra de mão indicando a orientação 

dos minerais segundo o plano de foliação. 

 

Nesta unidade, também ocorre uma variação de xistos onde o plagioclásio é 

predominante. Esses xistos frequentemente afloram bastante intemperizados e alterados para 

argilominerais, apresentando-se na forma de lajedo (Figura 20). Geralmente, esses litotipos 

exibem dobras levemente suaves e certa estratificação entre os minerais micáceos e os minerais 

de quartzo e feldspato. 
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A cor é predominantemente esbranquiçada, a granulação é grossa e a textura é 

granolepidoblástica. A mineralogia desse litotipo é composta por plagioclásio (50%), 

muscovita (30%), biotita (5%) e quartzo (15%). 

Com base na coloração e nas associações minerais, pressupõe-se que o plagioclásio 

predominante é a albita. Dessa forma, a rocha foi classificada como albita xisto.  

 

 

Figura 20: Afloramento de albita xisto em chão de estrada. 

 

4.3.2 Lente de Milonito  

Nesta unidade, predominante na parte sul da área de estudo, observa-se um contato com 

rochas da Formação Xambioá, podendo ser interpretada como produto do cisalhamento 

regional na região. Não foi possível correlacionar essa unidade com nenhum grupo ou formação 

mapeados pela CPRM/SGB.  

Essas rochas afloram na forma de morrotes, blocos rolados em drenagens e lajedos 

(Figura 21). A cor varia entre cinza esverdeado e rosado, com granulação fina a média. 

Apresentam foliação milonítica e textura predominantemente granonematoblástica. 

Mineralogicamente, a análise macroscópica, determinou que a rocha é composta por quartzo, 

plagioclásio, feldspato potássico, clorita, anfibólio e opacos. 

A petrografia dessa rocha será descrita com foco para seu uso como rocha ornamental e 

revestimento, em maior detalhe na seção 4.5. 
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Figura 21: Lajedo de rocha milonítica. 

 

4.3.3 Graben Água Bonita ï Formação Água Bonita 

As rochas dessa unidade predominam-se na parte central da área de mapeamento. 

Encontram-se sobrepostas às rochas da Formação Xambioá, e, também, associadas a depósitos 

detrito-lateríticos. As regiões com predomínio desse litotipo é caracterizada por solo 

pedregulhoso, com pedregulhos predominantemente arredondados.  

 

 

Figura 22: Afloramento em corte de estrada dos conglomerados 

 




















































































































































