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“I went to the woods because I wanted to live 

 deliberately, 

I wanted to live deep and suck out all the 

 marrow of life, 

To put to rout all that was not life and not when 

 I had come to die 

Discover that I had not lived.” 

Henry David Thoreau 
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RESUMO 

Na avaliação da peri-implantite, a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) 

apresenta a vantagem de avaliar o sítio ósseo de maneira tridimensional; no entanto, a produção 

de artefatos representa um fator negativo frente a materiais de alta densidade. O objetivo neste 

trabalho foi avaliar a acurácia de três tomógrafos e dois softwares na identificação e mensuração 

de defeitos de deiscência peri-implantares in vitro. Para isto, 36 modelos de costelas bovinas 

foram preparados para receber um implante Cone Morse de titânio Torq® 13 X 4,0 mm 

(Conexão, Arujá, São Paulo, Brasil). As costelas foram divididas em três grupos: um grupo sem 

defeito ósseo como controle (n=12), um grupo com defeito tipo deiscência de 1,0 mm a 2,5 mm 

(n=12) e um grupo com defeito tipo deiscência >2,5 a 4,15 mm (n=12). Os blocos de costela 

foram submetidos a TCFC por três diferentes aparelhos: Carestream 8100 3D (Carestream 

Health, Rochester, Nova York, EUA), PreXion 3D (PreXion Inc, San Mateo, Califórnia, EUA) 

e Orthopantomograh OP300 (Instrumentarium Kavo Kerr, Tuusula, Finlândia). Essas imagens 

foram importadas e processadas por dois softwares: e-Vol DX (CDT Software, Bauru, São 

Paulo, Brasil) e InVivo (Anatomage, San Jose, Califórnia, EUA). Dois avaliadores, experientes 

na interpretação de TCFC, analisaram a presença/ausência de defeito tipo deiscência de peri-

implantite e mensuraram o tamanho do defeito por meio de mensurações lineares de maneira 

independente e randomizada. por uma escala de cinco pontos e mensuraram o defeito através 

de ferramenta de medida linear. Em seguida, curvas ROC foram criadas para 

representação/comparação das acurácias e o teste Friedman foi utilizado para comparar as 

variáveis entre os softwares e-Vol DX e InVivo. Os resultados demonstraram um valor de 100% 

de acurácia para detecção do defeito com o PreXion e Carestream e 98% para o OP300 em 

todos os tamanhos de defeitos. O resultado da área sob a curva, apresentou 100% de acurácia 

para InVivo e 99% para o e-Vol DX. Em relação a mensuração, os softwares apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre si, seguindo os valores de média: padrão referência 

(2,6111), e-Vol DX (1,8542) e InVivo (1,5347). Todos os equipamentos e softwares testados 

mostraram boa acurácia na detecção de deiscência. Na mensuração dos defeitos, o e-Vol DX 

apresentou resultados melhores do que o InVivo, porém ambos os softwares subestimaram as 

medidas reais.  

 Palavras-chave: Peri-implantite; tomografia computadorizada de feixe cônico; acurácia dos 

dados; implantação dentária.  

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um Jardim é um resumo da civilização – uma 
modificação anônima da Natureza.” 

Fernando Pessoa 

 

  Abstract 



  

ABSTRACT 

 

In evaluating of the peri-implantitis, Cone Beam Computed Tomography (CBCT) has the 

advantage of estimating the bone site in a three-dimensional manner; however, the production 

of artifacts represents a negative factor against high-density materials. The objective of this 

work was to evaluate the accuracy of three CT scanners and two software in the identification 

and measurement of peri-implant dehiscence defects in vitro. For this, 36 bovine rib models 

were prepared to receive a Morse taper titanium implant Torq® 13 X 4,0 mm (Conexão, Arujá, 

São Paulo, Brazil). The ribs were divided into three groups: a group without bone defect as a 

control (n=12), a group with a dehiscence-like defect from 1.0 mm to 2.5 mm (n=12), and a 

group with a dehiscence-like defect > 2.5 to 4.15 mm (n=12). Rib blocks were submitted to 

CBCT using three different devices: Carestream 8100 3D (Carestream Health, Rochester, New 

York, USA), PreXion 3D (PreXion Inc, San Mateo, California, USA), and Orthopantomogram 

OP300 (Instrumentarium Kavo Kerr, Tuusula, Finland). These images were imported and 

processed by two software programs: e-Vol DX (CDT Software, Bauru, São Paulo, Brazil) and 

InVivo (Anatomage, San Jose, California, USA). Two evaluators experienced in identifying 

bone defects in tomographic images analyzed the presence/absence of a peri-implantitis 

dehiscence type defect and independently measured the size of the defect using a linear 

measurement tool using a five-point scale and measured the defect using a linear measurement 

tool. ROC curve was created to evaluate the accuracy, and the Friedman test was used to analyze 

the variables between the e-Vol DX and InVivo software. The results demonstrated a 100% 

accuracy value for defect detection with PreXion and Carestream and 98% for the OP300 across 

all defect sizes. The area under the curve presented 100% accuracy for InVivo and 99% for the 

e-Vol DX. Regarding measurement, the software showed a statistically significant difference, 

following the mean values: reference standard (2.6111), e-Vol DX (1.8542), and InVivo 

(1.5347). All equipment and software tested showed good accuracy in detecting dehiscence. In 

the measurement of defects, the e-Vol DX showed better results than the InVivo, but both 

software underestimated the real measurements. 

 

Keywords: Peri-implantitis; cone-beam computed tomography; data accuracy; dental 

implantation. 
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“O início da sabedoria é a 
admissão da própria ignorância. 
Todo o meu saber consiste em 
saber que nada sei”.  

Sócrates 

  
1 Introdução 
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1 INTRODUÇÃO  

Peri-implantite pode ser definida como uma condição patológica associada a placa, com 

prevalência de 18,5% a 22% (DERKS; TOMASI, 2015; RAKIC; GALINDO-MORENO; 

MONJE; RADOVANOVIC et al., 2018), caracterizada por inflamação na mucosa peri-

implantar que resulta na destruição de tecidos moles e duros circundantes aos implantes 

dentários funcionais (CATON; ARMITAGE; BERGLUNDH; CHAPPLE et al., 2018; 

SCHWARZ; DERKS; MONJE; WANG, 2018; SMEETS; HENNINGSEN; JUNG; HEILAND 

et al., 2014). Seu início pode ocorrer precocemente após a função e a doença, na ausência de 

tratamento, parece progredir em um padrão rápido e não linear (CATON; ARMITAGE; 

BERGLUNDH; CHAPPLE et al., 2018; SCHWARZ; DERKS; MONJE; WANG, 2018). Essa 

perda óssea contínua pode colocar em risco a estabilidade e a função implantar, tornando-a uma 

das principais complicações e a maior causa de falha do implante dentário (MADI; HTET; 

ZAKARIA; ALAGL et al., 2018; ZITZMANN; BERGLUNDH, 2008).  

O tratamento da peri-implantite necessita da adesão do paciente a um programa que permita 

constante avaliação e remoção do biofilme dentário e implantar. Entretanto, mesmo com um 

controle rígido, alguns pacientes podem exigir inúmeros tratamentos, terapias coadjuvantes ou 

até mesmo a remoção do implante (ROCCUZZO; LAYTON; ROCCUZZO; HEITZ-

MAYFIELD, 2018), motivo pelo qual é imperativo e crucial a prevenção e o diagnóstico 

precoce.  

Na prática clínica, o aumento de profundidade de sondagem concomitante ao sangramento 

ou supuração são indicativos de doença peri-implantar. Nestes casos, é recomendada a 

avaliação radiográfica para análise do nível ósseo adjacente ao implante (LANG; 

BERGLUNDH; WORKING GROUP 4 OF SEVENTH EUROPEAN WORKSHOP ON, 2011; 

LINDHE; MEYLE; GROUP, 2008).  

Os defeitos do tipo deiscência, representam o segundo mais frequente entre os defeitos 

peri-implantares (MONJE; PONS; INSUA; NART et al., 2019), e podem ser desenvolvidos a 

partir de defeitos ósseos na região vestibular ou lingual, com espessura menor que 1 mm não 

visualizados no momento da instalação do implante (SCHWARZ; SAHM; BECKER, 2012). 

Além disso, os defeitos ósseos peri-implantares frequentemente evoluem para um componente 

infraósseo com perda óssea vestibular (MONJE; PONS; INSUA; NART et al., 2019). Assim 

sendo, avaliar a presença de deiscência nessa área pode representar um importante precursor 

clínico da peri-implantite.  
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A técnica radiográfica periapical (RP) é considerada uma ferramenta diagnóstica não-

invasiva em exame de diagnóstico para acompanhamento longitudinal das condições peri-

implantares, possibilitando a avaliação do tecido ósseo e da perda óssea peri-implantar. 

Entretanto, limita-se a dois planos e por isso, não auxilia na detecção de defeitos do tipo 

deiscência e fenestração, possibilitando avaliação apenas do osso em nível interproximal (DE-

AZEVEDO-VAZ; VASCONCELOS KDE; NEVES; MELO et al., 2013). Além disso, há 

sobreposição de estruturas que podem mascarar os níveis de osso marginal resultando em uma 

subestimação das dimensões reais do defeito ósseo (STEIGER-RONAY; KRCMARIC; 

SCHMIDLIN; SAHRMANN et al., 2018).   

Uma alternativa para a avaliação de defeitos peri-implantares é a tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC), que contorna algumas limitações dos exames 

bidimensionais, permitindo a visualização tridimensional da região, embora esteja relacionada 

a um custo maior e maior exposição à radiação (JACOBS; VRANCKX; VANDERSTUYFT; 

QUIRYNEN et al., 2018). Além das desvantagens supracitadas, a grande limitação da TCFC é 

a produção de artefatos relacionados a materiais de alta densidade, especialmente o 

endurecimento do feixe (beam hardening) e artefatos de dispersão (streak artifacts), que 

comprometem a qualidade da imagem e dificultam a avaliação da peri-implantite 

(HILGENFELD; JUERCHOTT; DEISENHOFER; KRISAM et al., 2018); SANCHO-

PUCHADES; HAMMERLE e BENIC (2015).  

Estudos prévios avaliaram a utilização da TCFC para verificar a perda óssea ou mensuração 

da espessura de tecido duro ao redor do implante, porém com resultados inconsistentes. 

Enquanto alguns autores apresentam resultados com baixa acurácia (DAVE; DAVIES; 

WILSON; PALMER, 2013; FIENITZ; SCHWARZ; RITTER; DREISEIDLER et al., 2012; 

STEIGER-RONAY; KRCMARIC; SCHMIDLIN; SAHRMANN et al., 2018; YEN; KUO; 

LIN; NIE-SHIUH CHANG et al., 2019), outros estudos apresentam resultados mais 

satisfatórios (BOHNER; MUKAI; ODERICH; PORPORATTI et al., 2017; HILGENFELD; 

JUERCHOTT; DEISENHOFER; KRISAM et al., 2018; SCHWINDLING; HILGENFELD; 

WEBER; KOSINSKI et al., 2019). A revisão sistemática de BOHNER; MUKAI; ODERICH; 

PORPORATTI et al. (2017) apresenta uma análise comparativa das técnicas de imagens para 

a acurácia diagnóstica na detecção de defeitos ósseos peri-implantares. Apesar da grande 

variabilidade dos estudos, foi concluído que a TCFC mostrou baixa sensibilidade e alta 

especificidade. Para o grupo da RP, a sensibilidade foi boa e a especificidade foi ruim. Em outra 

revisão sistemática de PELEKOS; ACHARYA; TONETTI e BORNSTEIN (2018), a TCFC 
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apresentou acurácia variando entre excelente e boa para defeitos peri-implantares 

circunferenciais e do tipo fenestração, porém com baixa acurácia na avaliação de defeitos de 

deiscência.  

Para auxiliar na visualização do exame da TCFC, ferramentas para redução de artefatos e 

softwares que processam características intrínsecas (como brilho, contraste, balanço de branco) 

da imagem são elaboradas e estudadas. O programa e-Vol DX (CDT, Bauru, São Paulo, Brasil) 

apresenta recursos de processamento da imagem como alterações de brilho, contraste e redução 

de ruído (BUENO; ESTRELA; AZEVEDO; DIOGENES, 2018) e promete redução substancial 

de artefatos, tendo se mostrado eficaz em pesquisas relacionadas à Endodontia (BUENO; 

ESTRELA; GRANJEIRO; SOUSA-NETO et al., 2019; ESTRELA; COUTO; BUENO; 

BUENO et al., 2018). Entretanto, ainda não existem trabalhos na literatura que avaliem essa 

ferramenta na detecção de defeitos peri-implantares. 

Inúmeros fatores podem reduzir a acurácia da imagem da TCFC, e frente a variadas 

possibilidades de tomógrafos existentes no mercado, é imperativo avaliar diferentes sistemas 

para testar a eficiência de cada um em relação às diversas situações clínicas. A análise por 

imagem de peri-implantites é fundamental para a prática clínica e para a tomada de decisão no 

atendimento de pacientes em tratamento e proservação de defeitos peri-implantares 

(ESKANDARLOO; SAATI; ARDAKANI; JAMALPOUR et al., 2018; GAETA-ARAUJO; 

LEITE; VASCONCELOS; JABOBS, 2021). 
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“Alice: Quanto tempo dura o que é eterno? 

Coelho: Às vezes, apenas um segundo.”  

(Alice, no país das maravilhas) 
Lewis Carroll 

 

  
2 Revisão de literatura 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Definição de Peri-implantite 
 

O conceito de uma doença é essencial para se obter dados epidemiológicos fidedignos com 

o escopo de prevenir e/ou tratar as enfermidades, procedendo em um melhor prognóstico da 

doença. O primeiro autor a utilizar a nomenclatura “periimplantite” foi LEVIGNAC (1965), 

entretanto, somente 22 anos depois MOMBELLI; VAN OOSTEN; SCHURCH e LAND (1987) 

definiram a peri-implantite como uma infecção possivelmente específica e com o ecossistema 

notavelmente semelhante aos encontrados nas periodontites. 

A conceituação da peri-implantite sofreu modificações com o decorrer do tempo devido aos 

inúmeros fatores etiológicos e diversas características clínicas. O primeiro consenso surgiu no 

1.o Workshop Europeu de Periodontia que classificou a peri-implantite como uma reação 

inflamatória associada à perda do osso de suporte ao redor de um implante em função (LANG; 

KARRING; PERIODONTOLOGY, 1994). Neste evento, a mucosite peri-implantar foi 

caracterizada como uma reação inflamatória reversível, enquanto o termo reversível não foi 

incluído para peri-implantite (ZITZMANN; BERGLUNDH, 2008).  

O artigo de LINDHE; MEYLE e GROUP (2008) apresentou o relatório do consenso do 6.º 

Workshop Europeu de Periodontia, definindo a peri-implantite como uma doença infecciosa 

que resulta em uma lesão inflamatória residente na mucosa e afeta o osso de suporte. Esse 

conceito é aceito até os dias atuais. Entretanto, a falta de limiar para demarcar valores 

patológicos para profundidade de bolsa peri-implantar dificultou a aplicabilidade clínica e 

reprodutibilidade entre os estudos.  

Para auxiliar em pesquisas, prevenção e terapêutica da peri-implantite, o consenso derivado 

do 8.º Workshop Europeu de Periodontia, definiu que em pacientes com ausência de 

radiografias prévias, a presença de inflamação em conjunto com perda óssea de 2 mm do nível 

esperado após remodelação óssea, deve ser considerado como critério para definir peri-

implantite em estudos clínicos. Se as radiografias prévias estiverem disponíveis, um limite mais 

sensível para perda óssea pode ser mensurado, dependendo da reprodutibilidade do método 

radiográfico (SANZ; CHAPPLE, 2012).  

Mesmo com as diretrizes estabelecidas pelo 8.º Workshop Europeu de Periodontia em 2012, 

inúmeros trabalhos clínicos foram realizados com diversas situações clínicas para definir peri-

implantite. Isso resultou em uma diversidade de conceitos, principalmente relacionados à 

profundidade de sondagem da bolsa peri-implantar (DERKS; TOMASI, 2015; RAKIC; 

GALINDO-MORENO; MONJE; RADOVANOVIC et al., 2018; ZITZMANN; 
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BERGLUNDH, 2008). Assim, em novembro de 2017 no Workshop Mundial de Periodontia, a 

Federação Europeia de Periodontia em conjunto com a Academia Americana de Periodontia, 

chegaram a um consenso e definiram a peri-implantite como “uma condição patológica 

associada a placa que ocorre nos tecidos ao redor dos implantes dentários, caracterizada por 

inflamação da mucosa peri-implantar e subsequente perda progressiva do osso de suporte”. 

Definiu-se ainda que, clinicamente a peri-implantite exibe sinais de inflamação, sangramento à 

sondagem e/ou supuração, aumento de profundidade de sondagem e/ou recessão da margem da 

mucosa, além da confirmação da perda óssea radiográfica quando comparada com exames 

anteriores. (BERGLUNDH; ARMITAGE; ARAUJO; AVILA-ORTIZ et al., 2018). 

 
2.2 Diagnóstico clínico da peri-implantite 
 

O preceito de que para compreender a anormalidade é necessário conhecer a normalidade é 

muito utilizado nos compêndios de patologia. Utilizando dessa premissa, entende-se que para 

diagnosticar a peri-implantite é imperativo compreender que a saúde peri-implantar é 

estabelecida pela ausência de sinais clínicos da inflamação, ausência de sangramento e/ou 

supuração na sondagem leve, imutabilidade na profundidade de sondagem quando comparado 

com exames anteriores e ausência de perda óssea além das alterações da remodelação inicial 

(BERGLUNDH; ARMITAGE; ARAUJO; AVILA-ORTIZ et al., 2018).  

Assim, o diagnóstico clínico da peri-implantite inicia-se com a inflamação peri-implantar, 

confirmado pelo sangramento e/ou supuração durante a sondagem leve. Entretanto, o 

sangramento à sondagem não deve ser um parâmetro considerado isoladamente como um fator 

preditivo para a detecção da peri-implantite, pois essa averiguação corresponde de 7% a 58% 

dos casos. Isso significa que, se 100 implantes forem apresentados com sangramento à 

sondagem, 7 a 58 implantes podem ter peri-implantite. Esse fator isolado é insuficiente para o 

diagnóstico da peri-implantite e o diagnóstico, portanto, requer a avaliação da 

inflamação/infecção e a perda óssea progressiva que pode variar entre pacientes e implantes 

(HEITZ-MAYFIELD; AABOE; ARAUJO; CARRION et al., 2018). 

O próximo passo após a verificação da presença de sangramento e/ou supuração durante a 

sondagem é verificar se há aumento da profundidade de sondagem comparado com exame 

anterior. Após a constatação do aumento, é necessário que exista presença de perda óssea abaixo 

do nível da crista óssea resultante desde a remodelação inicial. Essa análise deve ser realizada 

com o máximo de critério, pois como mostra o trabalho de SERINO; TURRI e LANG (2013) 

existe dificuldade de sondagem devido à presença da prótese que impede a penetração da sonda, 

sendo que a maior parte desta dificuldade ocorre na parede bucal. Além do fator relacionado à 
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construção protética, a sondagem ao redor dos implantes é influenciada por uma variedade de 

fatores, como o perfil dos abutments e implantes, reafirmando a necessidade de adicionar o 

exame de imagem para o diagnóstico da peri-implantite (LANG; BERGLUNDH; WORKING 

GROUP 4 OF SEVENTH EUROPEAN WORKSHOP ON, 2011).  

É importante compreender ainda que o grau de remodelação fisiológica após a instalação 

de um implante osseointegrável pode variar, o que dificulta no estabelecimento de um critério 

fixo de perda óssea peri-implantar para o diagnóstico da peri-implantite. Devido a essa 

dificuldade de mensuração da linha divisória, entre remodelação fisiológica e perda óssea 

patológica, recomenda-se que sejam realizadas medições radiográficas e de sondagem após a 

conclusão da reabilitação implantossuportada (BERGLUNDH; ARMITAGE; ARAUJO; 

AVILA-ORTIZ et al., 2018). 

Na ausência de dados de exames anteriores, o diagnóstico da peri-implantite pode ser 

definido pela combinação do fator inflamatório clínico e possível recessão da margem da 

mucosa, associado ao aumento da profundidade de sondagem ≥ 6 mm e nível ósseo apical ≥ 3 

mm a partir da porção mais coronal da parte intraóssea do implante. Para os estudos 

epidemiológicos deve-se considerar que o relato da perda óssea deve utilizar limites que 

excedam o erro da medição (média de 0,5 mm) (BERGLUNDH; ARMITAGE; ARAUJO; 

AVILA-ORTIZ et al., 2018).  

 
2.3 Prevalência 

 
Conforme o dicionário médico ilustrado de Dorland ELSEVIER INC. (PHILADELPHIA 

PENNSYLVANIA) (2019), o termo prevalência é definido como o número de casos de uma 

doença que estão presentes em uma população em um determinado momento ou durante um 

tempo. Assim, para se realizar a coleta de dados é necessário a análise de estudos transversais. 

A prevalência de uma doença ou manifestação está indubitavelmente associada ao conceito. 

Diferentes conceitos propostos a uma entidade possibilitam vieses de avaliação, levando a 

exposição de inúmeras taxas. A prevalência da peri-implantite pode ser apresentada ao nível do 

sujeito ou do implante propriamente dito. 

Os autores ZITZMANN e BERGLUNDH (2008) apresentaram uma revisão de literatura 

visando avaliar a prevalência de doenças peri-implantares (mucosite peri-implantar e peri-

implantite) utilizando uma estratégia de busca executada apenas na base de dados da MEDLINE 

que resultou em 683 títulos. Após a execução dos critérios de inclusão e exclusão, 99 

publicações potencialmente relevantes foram selecionadas para a leitura total. Destas, cinco 
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foram selecionadas para captura dos dados sobre a prevalência da peri-implantite, encontrada 

em 28% e pelos menos 56% dos pacientes e em 12% e 43% dos implantes. 

No relatório do consenso do sexto workshop europeu de Periodontia (LINDHE; MEYLE; 

GROUP, 2008), foram apresentados os mesmos valores obtidos por ZITZMANN e 

BERGLUNDH (2008). A conceituação dos parâmetros clínicos para diagnosticar a peri-

implantite foi realizada pelo sangramento na sondagem e perda óssea localizada após um ano 

do implante em função.  

Em 2015, foi publicada uma revisão sistemática DERKS e TOMASI (2015) com foco na 

seguinte pergunta: “Em pacientes com implantes dentários osseointegrados, qual é a 

prevalência, extensão e a severidade das doenças peri-implantares?” A busca foi realizada em 

três bases de dados: MEDLINE, Embase e Cochrane. Os critérios de inclusão foram elaborados 

para avaliar a incidência por estudos longitudinais prospectivos e a prevalência através de 

estudos transversais. Os estudos que contavam com uma amostra menor que cem indivíduos 

foram excluídos da análise. Quinze artigos foram utilizados para a obtenção de dados. A meta-

análise retornou o valor de prevalência de 21,7%. 

RAKIC; GALINDO-MORENO; MONJE; RADOVANOVIC et al. (2018), publicaram 

uma revisão sistemática cujo objetivo estimou a prevalência geral para doenças peri-implantar 

correlacionando os efeitos de diversos parâmetros, tais como: tempo de função e a superfície 

do implante. Para a análise foram utilizados 29 artigos que demonstram uma variação de 

prevalência de 0,2 e 63% perfazendo uma prevalência estimada de 12,8% considerando o 

implante. Ao nível do paciente, os valores encontrados variaram de 1 e 46% com prevalência 

estimada de 18,5%. Com uma tentativa de padronizar a revisão sistemática, um dos critérios de 

inclusão, foi a definição de SANZ e CHAPPLE (2012) para a peri-implantite que prevê a 

presença de perda óssea ≥ 2 mm associada a sangramento positivo na sondagem e profundidade 

de sondagem e/ou aprofundamento de sondagem concomitante em comparação com a 

radiografia tirada no momento de instalação da prótese. Esses critérios, para o estabelecimento 

da prevalência das doenças peri-implantares, tornam-se importantes para se obter um percentual 

correto, já que – segundo os autores – a prevalência da peri-implantite foi historicamente 

relatada de maneira inconsistente.  

 

 

 

 

2.4 Tipos de defeitos 



 33 

  

O diagnóstico precoce dos defeitos ósseos é de suma importância, pois o seu 

desconhecimento pode resultar em recessão gengival, perda óssea e falha nos tratamentos peri-

implantares, levando à perda do implante. Os defeitos podem ser classificados de maneira 

anatômica e conforme sua morfologia. Assim, eles podem ser categorizados como infraósseos, 

que depende do número de defeito das paredes remanescentes, ou podem desnudar a superfície 

do implante e se tornarem um defeito de deiscência ou fenestração (PELEKOS; ACHARYA; 

TONETTI; BORNSTEIN, 2018; SCHWARZ; HERTEN; SAGER; BIELING et al., 2007). 

O defeito peri-implantar de deiscência é caracterizado pela ausência do osso cortical que 

se inicia na porção cervical do processo alveolar que circunda o implante. Já o defeito de 

fenestração ocorre com a ausência de osso na superfície do implante assemelhando-se a uma 

abertura em forma de janela, mas com a presença de osso na porção coronal (DE-AZEVEDO-

VAZ; VASCONCELOS KDE; NEVES; MELO et al., 2013). 

O trabalho de MONJE; PONS; INSUA; NART et al. (2019) realizou um estudo 

retrospectivo avaliando 332 implantes em 47 pacientes com peri-implantite. A TCFC foi 

utilizada para classificar os defeitos peri-implantares segundo o tipo de defeito, número de 

paredes ósseas remanescentes, gravidade e de acordo com a extensão da perda óssea vertical. 

Os autores propuseram três categorias: classe I – infraósseos; classe II – horizontal; classe III – 

combinação das classes I e II. Esses defeitos foram subclassificados em: deiscência, 2-3 

paredes; e defeito de tipo circunferencial. O resultado demonstrou que o defeito mais frequente 

foi o defeito infraósseo de 2-3 paredes, seguido do defeito intraósseo com deiscência bucal e 

defeito combinado de 2-3 paredes. Assim, estabeleceu-se que os defeitos de peri-implantite 

frequentemente cursam com um componente infraósseo e perda óssea bucal. Porém, outras 

configurações podem ser encontradas. A gravidade do defeito está intrinsecamente associada à 

morfologia do defeito. Em 50,6% dos casos, a severidade encontrada foi moderada. A perda 

óssea da parede vestibular foi significativamente maior quando comparada as outras paredes 

ósseas em defeitos infraósseos e combinados. Além disso, o trabalho de SERINO; TURRI e 

LANG (2013) reforça o postulado de que existe a tendência de ter uma maior destruição óssea 

vestibular, exatamente onde as radiografias bidimensionais são deficientes em detectar tal 

perda.  
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2.5 Diagnóstico por imagem em peri-implantite 

 

Os diversos métodos de imagens existentes na atualidade são ferramentas poderosas que 

auxiliam no processo de formulação diagnóstica. Desde a descoberta dos raios X pelo físico 

alemão Wilhelm Conrad Röentgen em 1895, até os momentos atuais, existe uma valorosa 

evolução nesta área da ciência. Esse progresso revela diversas possibilidades de aparelhos, 

configurações, técnicas e softwares, justificando a necessidade de estudos que buscam 

acompanhar este desenvolvimento.  

Assim, é primordial investigar a literatura e destacar pontos fundamentais dentro dessa 

temática. Questionamentos devem ser realizados, como: as configurações do aparelho de 

tomografia computadorizada afetam o diagnóstico da peri-implantite? Os softwares, com seus 

filtros, possuem ou não a capacidade de melhorar a imagem?  

Em relação aos tipos de aparelhos de TCFC, no trabalho de DAVE; DAVIES; WILSON e 

PALMER (2013), foram analisados defeitos circunferenciais de 0,35 mm e de 0,675 mm em 

quinze implantes de 17X3,5 mm de tamanho, instalados em quatro blocos de costelas bovinas. 

Após a instalação dos implantes, no centro do leito, os blocos foram submetidos as aquisições 

em dois aparelhos de TCFC (3D accuitomo e i-CAT) e incidência radiográfica periapical. As 

imagens foram avaliadas por nove examinadores por meio de imagens estáticas multiplanares 

inseridas no powerpoint. O resultado apresentou sensibilidade e especificidade de 97,8 e 67,8 

respectivamente, para o 3D accuitomo; 64,4 e 97,8 para I-CAT e 100 e 98,9 para a Radiografia 

Periapical. Os autores concluíram que a RP foi melhor do que a TCFC para o espaço de 0,35 

mm. Entretanto, para o espaço de 0,675 não houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos.  

Outro estudo comparativo foi publicado por ESKANDARLOO; SAATI; ARDAKANI; 

JAMALPOUR et al. (2018) analisou três tomógrafos diferentes (Cranex 3D, NewTom 3G e 

Promax 3D) e radiografia periapical, quanto à acurácia para detecção de defeitos tipo 

fenestração em 31 blocos de costelas bovinas. Esses blocos geraram 62 imagens (antes e após 

defeito) que foram analisadas por dois examinadores. Os resultados demonstraram diferença 

estatisticamente significante entre os grupos perfazendo os seguintes valores conforme a área 

sob a curva: NewTom (0,879), Cranex 3D (0,798), Planmeca (0,661) e RP (0,500). Um dado 

interessante foi a especificidade do NewTom que resultou em um valor de 100%, assim como 

a RP.  

Uma revisão sistemática publicada por BOHNER; MUKAI; ODERICH; PORPORATTI 

et al. (2017) realizou uma análise comparativa das técnicas de imagens para a acurácia 
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diagnóstica de defeitos ósseos peri-implantares resultando em 12 estudos elegíveis, sendo todos 

in vitro. Os resultados demonstraram que os valores de sensibilidade e especificidade, 

considerados por meio da curva ROC, foram bons tanto para TCFC (AUC=69%) quanto para 

radiografia intrabucal (AUC=60,9%). Assim, os autores concluíram que ambas as técnicas 

tiveram um desempenho similar, sendo consideradas clinicamente aceitáveis.  

  Outra revisão sistemática JACOBS; VRANCKX; VANDERSTUYFT; QUIRYNEN et 

al. (2018) teve como objetivo avaliar o valor diagnóstico da TCFC em comparação com 

imagens bidimensionais, e técnicas clínicas de padrão ouro na detecção e mensuração de 

defeitos ósseos peri-implantares. Após análise de nove estudos resultantes da busca, os autores 

concluíram que não havia evidências para apoiar o uso da TCFC como procedimento padrão 

para avaliar a perda óssea marginal da peri-implantite, devido à imprecisão quantitativa e 

prejuízos causada por artefatos. Entretanto, foi enfatizada a necessidade de uma avaliação 

tridimensional do defeito ósseo, já que a radiografia intrabucal pode mascarar as verdadeiras 

dimensões e morfologia do defeito peri-implantar. 

Alguns trabalhos foram publicados após essas duas revisões sistemáticas, apresentando 

resultados mais acurados para a TCFC na avaliação dos defeitos peri-implantares. VADIATI 

SABERI; KHOSRAVIFARD; GHANDARI e HADINEZHAD (2019) realizaram um estudo 

para avaliar a acurácia diagnóstica da TCFC, RP e radiografia periapical obliqua (RPO) para 

defeitos de fenestração, deiscência e defeitos de 2-3 paredes. Implantes de tamanho 11,5 X 4,2 

mm foram instalados após a confecção dos defeitos com brocas diamantadas. A aquisição da 

TCFC foi realizada por meio da seguinte configuração: 95 kVp, 5,2 mA, FOV 90 x 120 mm e 

voxel de 0,2 mm. Os dois avaliadores examinaram as imagens tomográficas nos três planos 

anatômicos para detectar a presença/ausência e tipo de defeito. Os resultados retornaram os 

seguintes valores de área sob a curva para presença/ausência dos defeitos angulares, fenestração 

e deiscência: RP (0,95; 0,65; 0,50), RPO (0,95; 0,95; 0,65), TCFC (1; 1; 1). Para a detecção do 

tipo do defeito, os resultados foram: RP (0,90; 0,60; 0,50), RPO (0,85; 0,95; 0,65), TCFC 

(1;1;1). A conclusão deste trabalho é que a TCFC apresentou 100% de sensibilidade e 

especificidade e que a RPO pode ser uma alternativa valiosa para avaliação peri-implantar. 

 SONG; SHUJAAT; DE FARIA VASCONCELOS; HUANG et al. (2021) publicaram 

um estudo para avaliar o tipo e a mensuração dos defeitos peri-implantares por meio da TCFC 

e radiografia periapical, utilizando Micro-CT como padrão referência. Para tal, foram avaliados 

54 blocos de mandíbula, derivados de nove cães da raça beagle. Dezesseis amostras resultaram 

em três tipos de defeitos: deiscência (n=5), infraósseo (n=3) e tipo cratera (n=8), que foram 
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analisados por dois examinadores. O resultado deste estudo apresentou o valor de 100/100 de 

sensibilidade para a TCFC e 69/63 para a RP.  

 

2.6 Artefatos e Peri-implantite 

 

Artefato pode ser definido como uma estrutura visualizada no volume adquirido, mas que 

não está presente no objeto escaneado. Os fatores que causam artefatos nas imagens de TCFC 

podem estar associados, principalmente, a materiais de alta densidade e a alguns parâmetros 

dos aparelhos como o tamanho do FOV (Field of View - campo de visão). Outros parâmetros 

também alteram a qualidade da imagem como quilovoltagem (kV), miliamperagem (mA) e 

tamanho do voxel. Há ainda, fatores como calibração do aparelho e movimentos do paciente 

(PAUWELS; ARAKI; SIEWERDSEN; THONGVIGITMANEE, 2015; SCHULZE; HEIL; 

GROSS; BRUELLMANN et al., 2011). 

A literatura descreve alguns artefatos como: partial volume effect (efeito de volume 

parcial), scatter radiation (fenômeno de dispersão dos fótons) e fenômeno beam hardening 

(endurecimento do feixe). O fenômeno beam hardening é caracterizado como o gerador mais 

comum de artefatos causados pela presença de materiais de alta densidade (guta-percha, 

retentores intrarradiculares metálicos, implantes metálicos, entre outros) (SCHULZE; 

BERNDT; D'HOEDT, 2010). Na prática clínica, os artefatos são visualizados por estrias, ondas 

e/ou sombras orientadas ao longo das linhas de projeção. Podem ainda, ter padrões de áreas 

hipodensas cercadas por áreas hiperdensas ou como listras e anéis, contorno duplo de ossos e 

falta de nitidez(CREMONINI; DUMAS; PANNUTI; NETO et al., 2011; KIM; ARITA; 

PINHEIRO; YOSHIMOTO et al., 2018). 

PAUWELS; STAMATAKIS; BOSMANS; BOGAERTS et al. (2013) quantificaram os 

artefatos oriundos de metal em diversos protocolos de exposição de treze aparelhos de TCFC 

(3D accuitomo 170, 3D accuitomo XYZ, Galileos comfort, I-CAT next generation, Kodak 9000 

3D, Kodak 9500, NewTom VGI, PaX-Uni3D, Picasso Trio, ProMax 3D, Scanora 3D, 

SkyView, Veraviewepocs 3D) e em um aparelho de tomografia computadorizada multi-slice 

(Somatom Sensation 64). Além disso, foram utilizados protocolos de exposição de baixa e alta 

dose. Os resultados demonstraram que para o titânio, o valor do artefato variou de 6,1 a 27,4 

com média de 14,2; para o chumbo, o valor foi encontrado entre 10,0 e 43,7 com média de 24,1 

para todos os aparelhos de TCFC. Em relação às configurações, o FOV maior teve melhor 

desempenho do que o menor. Da mesma forma, altas doses tiveram desempenho melhor do que 

protocolos de baixa dose. Os autores discutiram que ajustar as doses clinicamente não é viável, 
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pois existem duas possibilidades que o trabalho demonstrou para reduzir o efeito dos artefatos: 

aumentar o FOV e a mA. É consensual que o FOV deve sempre estar restrito à área de interesse, 

por razões de radioproteção, não justificando o seu aumento para diminuir o artefato 

(BORNSTEIN; SCARFE; VAUGHN; JACOBS, 2014). Em relação ao protocolo de exposição, 

aumentar as doses de radiação tem um efeito limitado sobre os artefatos.  

Os implantes metálicos são geralmente fabricados com titânio ou zircônia. Esses materiais, 

possuem número atômico alto, contribuindo para a formação de fenômeno do tipo beam 

hardening. Essa categoria de artefato forma uma região hipodensa entre o implante e o osso, 

dificultando o diagnóstico de peri-implantite (SCHULZE; BERNDT; D'HOEDT, 2010). Essa 

distribuição de valor de cinza em torno dos implantes, apresenta-se aumentada nas faces 

vestibular e lingual, enquanto em região ao longo do eixo do corpo mandibular podem ser 

encontrados valores de cinza reduzidos, demonstrando que o padrão de artefato pode ser 

modificado segundo a posição do implante na arcada (BENIC; SANCHO-PUCHADES; JUNG; 

DEYHLE et al., 2013). 
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“Alice perguntou: - Gato Cheshire, pode me dizer qual o 
caminho que eu devo tomar?  

- Isso depende muito do lugar para onde você̂ quer ir.  

- Eu não sei para onde ir!  

- Se você̂ não sabe para onde ir, qualquer caminho 
serve.” (Alice no país das maravilhas) 

 Lewis Carroll 

 
 
 

 

	 3 Objetivos 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral: 

- Comparar três tomógrafos (PreXion 3D Elite, Carestream 8100 3D e 

Orthopantomograph OP300) e dois softwares (e-Vol DX e InVivo) na detecção e mensuração 

de defeitos peri-implantares do tipo deiscência.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

- Investigar se o uso do software e-Vol DX aumenta a acurácia dos tomógrafos PreXion 

3D Elite, Carestream 8100 3D e Orthopantomograph OP300 no diagnóstico do defeito óssea 

peri-implantar do tipo deiscência (in vitro). 

- Avaliar se há diferença entre os softwares e-Vol DX e InVivo na mensuração de defeitos 

de deiscência nas imagens adquiridas por ambos os tomógrafos 
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“Eu não miro com a mão.  

Aquele que mira com a mão, esqueceu o rosto do seu pai. 

Eu miro com o olho. 

Eu não atiro com a mão. 

Aquele que atira com a mão, esqueceu o rosto do seu pai. 

Eu atiro com a mente. 

Eu não mato com a arma. 

Aquele que mata com a arma, esqueceu o rosto do seu pai. 

Eu mato com o coração. 

(Roland de Gilead, Torre Negra Vol. III) 

 Stephen King 

  
4 Material e métodos 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

Este estudo observacional experimental de acurácia diagnóstica in vitro foi realizado em 

acordo com as diretrizes STARD (COHEN; KOREVAAR; ALTMAN; BRUNS et al., 2016). O 

acrônimo PIRD foi utilizado como guia no planejamento do estudo, sendo:  

P (População): implantes instalados em costela bovina; 

I (teste Index): tomógrafos CS 81003D, PreXion3D Elite e Orthopantomograph OP300 e 

softwares e-Vol DX e InVivo; 

R (teste Referência): medida anatômica; prenseça/ausência de defeitos 

D (Diagnóstico de interesse): acurácia na detecção e mensuração de defeitos peri-

implantares do tipo deiscência. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil sob protocolo de número MB 066/20 (Anexo 

1). 

 

4.2 Amostra 

O Cálculo amostral foi realizado considerando-se um nível de significância de (α) de 5% e 

poder de 95%, ou seja, considerando 95% de chance de se rejeitar uma hipótese nula quando 

ela é, de fato, falsa. Para isso, foi utilizada como referência a tabela B.12 do Livro de KUTNER; 

NACHTSHEIM e NETER (2004). Para o cálculo utilizou-se 9 tratamentos com o  
!
" = 1,25. 

Dessa forma, o tamanho amostral obtido foi de bn = 30, sendo que b é a quantidade de grupos 

(b=3), e em que n, nesse estudo, é a quantidade de costelas bovinas em cada grupo. Assim, com 

o objetivo de harmonizar os subgrupos e permitir uma margem de segurança, utilizou-se o 

tamanho amostral total de N=36. 

Para tal, um total de 36 modelos de costelas bovinas frescas foram preparadas cortando-as 

em blocos de aproximadamente 2 cm de comprimento. As costelas foram provenientes de 

animais com peso e idade semelhante e obtidas de região anatômica similar. Anteriormente à 

confecção dos leitos ósseos, radiografias periapicais digitais (Kavo Focus, Biberach, 

Alemanha) de todos os modelos foram realizadas, sob os seguintes parâmetros (60kV, 7 mA e 

tempo de exposição de 0,20 segundos), para avaliar o tecido ósseo e excluir os modelos 

defeituosos que poderiam dificultar a avaliação posterior (VADIATI SABERI; 

KHOSRAVIFARD; GHANDARI; HADINEZHAD, 2019). Após a avaliação radiográfica, 
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todos os espécimes foram utilizados na pesquisa, devido à ausência de defeitos no interior dos 

blocos ósseos. Verificada a viabilidade dos espécimes, os modelos foram randomizados por 

ordenação aleatória no excel 365 (Microsoft office, Redmond-Washington-EUA) e divididos 

entre o grupo controle (C) e grupos experimentais (E) de acordo com a Figura 1. Para se chegar 

aos valores descritos, os GEs passaram por um processo que descreveremos abaixo. 

 

 
Fig. 1: Desenho esquemático da amostra da pesquisa. 

 

4.3 Preparo dos espécimes  

 

A preparação dos blocos ósseos seguiu com a remoção de todo tecido mole utilizando um 

descolador de Molt N. 09 (Quinelato, Rio Claro-SP-BR) e lâmina de bisturi N. 15 (Swann-

Morton, Owlerton Green-Sheffield-UK). O preparo do leito do implante foi realizado por um 

único operador, com experiência na área e especialista em Implantodontia e Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Para esse fim, foram utilizadas fresas sequenciais (lança, 

ø2; ø2.4/2.8; ø2.8/3.2; ø3.2/3.6 e countersink - Conexão, Arujá, São Paulo, Brasil) sob 

velocidade de 800 rpm e irrigação constante com soro fisiológico a 0,9%. Finalizada a 

preparação, o defeito de deiscência em torno de 1 e 2 mm de profundidade foi confeccionado 

com movimentos pendulares por meio de uma broca carbide cirúrgica cônica N.701 

(Microdont, São Paulo-SP-BR) com o objetivo de criar um defeito semilunar 

(ESKANDARLOO; SAATI; ARDAKANI; JAMALPOUR et al., 2018) nas amostras do GE1 

e GE2 (Figura 2). 
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Fig. 2: Confecção do defeito em torno de 1mm e 2mm com broca cirúrgica N. 701 para os grupos 

experimentais. 

 

A profundidade do defeito criado foi executada de acordo com a randomização 

anteriormente realizada e foi guiada por mensurações efetivadas por um compasso castroviejo 

(Quinelato, Rio Claro-SP-BR) conforme a Figura 3. Os demais modelos sem defeitos 

integraram o grupo controle. 

 

 
Fig. 3: Mensuração do defeito com compasso Castroviejo 

 

Posteriormente, os defeitos foram expostos ao ácido perclórico a 70% (anidrol, Diadema- 

SP-BR) por um período de quatro horas, conforme descrito nos trabalhos de SCHWINDLING; 

HILGENFELD; WEBER; KOSINSKI et al. (2019) e PINHEIRO; GAIA; OLIVEIRA DE 

SALES; UMETSUBO et al. (2015), com a intenção de simular uma superfície fidedigna dos 

defeitos ósseos peri-implantares e induzir uma quantidade desconhecida adicional de perda 
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óssea. Durante a utilização do ácido, os leitos dos implantes foram selados com cera utilidade 

(Wilson, Cotia, São Paulo, Brasil) para restringir o ataque apenas à parede óssea vestibular, 

impedindo sua ação nas outras paredes ósseas. 

Cada modelo recebeu um implante de Cone Morse de titânio Torq® 13 X 4,0 mm (Conexão, 

Arujá, São Paulo, Brasil) e as amostras foram divididas em três grupos que após a ação do ácido 

perclórico a 70% foram definidos em: 1. Grupo controle; 2. Grupo experimental com defeito 

de 1 a 2,5 mm e; 3. Grupo experimental com defeito acima de 2,5 mm (Figura 4). A inserção 

dos implantes foi realizada de maneira com que a parede vestibular na porção mais coronal da 

crista óssea tivesse 1 mm de espessura, a partir do leito de implante. A mensuração desta parede 

foi realizada por meio de um paquímetro de relógio (Digimess 0,01mm, Mooca-São Paulo-BR). 

 

 

 

Fig. 4: A: Grupo controle; B: grupo experimental com defeito de 1 a 2,5 e C: grupo experimental com defeito 

acima de 2,5 

 

Após a preparação dos defeitos e instalação dos implantes, os modelos foram escaneados 

(Primescan, Dentsply Sirona, York, Pensilvânia, EUA) com posterior confecção de coroa de 

zircônia pelo software inlab 19 (York, Pensilvânia, EUA) e fresagem no sistema CAD-CAM 

pela fresadora MCX5 (Dentsply Sirona, York, Pensilvânia, EUA). A utilização da coroa teve o 

objetivo de simular uma reabilitação protética (SCHWINDLING; HILGENFELD; WEBER; 

KOSINSKI et al., 2019) e adicionar artefato oriundo da coroa mimetizando uma situação 

clínica real (Figura 5).  

 


